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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12350-2:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und 
zugehörige Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-05 AA „Prüfverfahren für Beton 
(SpA CEN/TC 104/SC 1/TG 8 und CEN/TC 104/SC 1/TG 11 sowie CEN/TC 51/WG 12)“ im DIN-Normen-
ausschuss Bauwesen (NABau). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12350-2:2009-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Norm wurde redaktionell überarbeitet; 

b) Verweisung auf die in EN 12350-1 angegebenen Prüfgeräte und Festlegungen; 

c) Verweisung und Durchführung zur Prüfung der Beibehaltung des Setzmaßes; 

d) optionale Aufnahme der bestimmten Setzmaß-Klasse oder des Zielwert des Setzmaßes in den 
Prüfbericht. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12350-2:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und 
zugehörige Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument wird EN 12350-2:2009 ersetzen. 

Diese Norm ist Bestandteil einer Normenreihe für die Prüfung von Beton. 

Diese Normenreihe EN 12350, Prüfung von Frischbeton umfasst die folgenden Teile: 

 Teil 1: Probenahme und Prüfgeräte 

 Teil 2: Setzmaß 

 Teil 3: Vébé-Prüfung 

 Teil 4: Verdichtungsmaß 

 Teil 5: Ausbreitmaß 

 Teil 6: Frischbetonrohdichte 

 Teil 7: Luftgehalt — Druckverfahren 

 Teil 8: Selbstverdichtender Beton — Setzfließversuch 

 Teil 9: Selbstverdichtender Beton — Auslauftrichterversuch 

 Teil 10: Selbstverdichtender Beton — L-Kasten-Versuch 

 Teil 11: Selbstverdichtender Beton — Bestimmung der Sedimentationsstabilität im Siebversuch 

 Teil 12: Selbstverdichtender Beton — Blockierring-Versuch. 

Gegenüber EN 12350-2:2009-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Norm wurde redaktionell überarbeitet; 

b) Verweisung auf die in EN 12350-1 angegebenen Prüfgeräte und Festlegungen; 

c) Verweisung und Durchführung zur Prüfung der Beibehaltung des Setzmaßes; 

d) optionale Aufnahme der bestimmten Setzmaß-Klasse oder des Zielwert des Setzmaßes in den 
Prüfbericht. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Setzmaßes von Frischbeton fest. 

Der Setzversuch ist geeignet für Änderungen der Konsistenz von Beton, die einem Setzmaß zwischen 10 mm 
und 210 mm entsprechen. Über diese Werte hinaus kann die Messung des Setzmaßes ungeeignet sein, und 
es sollten andere Verfahren für die Bestimmung der Konsistenz angewendet werden. 

Wenn sich das Setzmaß innerhalb von 1 min nach dem Entfernen der Kegelstumpfform weiter ändert, ist 
diese Prüfung für die Konsistenzbestimmung nicht geeignet. 

Die Prüfung ist nicht anwendbar wenn der deklarierte Wert D des Größtkorns der tatsächlich im Beton 
verwendeten Gesteinskörnungen (Dmax) größer als 40 mm ist. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 12350-1, Prüfung von Frischbeton — Teil 1: Probenahme und Geräte 

3 Kurzbeschreibung 

Der Frischbeton wird in einem Hohlkegel in der Form eines Hohlkegelstumpfes, verdichtet. Wenn der 
Kegelstumpf hochgezogen wird, ergibt das Setzmaß des Betons ein Maß für die Konsistenz des Betons. 

4 Geräte 

Die im Folgenden aufgelisteten Geräte zur Durchführung dieses Prüfverfahrens müssen den in EN 12350-1 
angegebenen und den nachstehenden Festlegungen entsprechen. 

4.1 Hohlkegel 

4.2 Stampfer 

4.3 Trichter, (freigestellt) 

4.4 Messlatte 

4.5 Bodenplatte/Oberfläche 

4.6 Mischbehälter oder Mischschale 

4.7 Schaufel 

4.8 Feuchtes Tuch 

4.9 Handschaufel 

4.10 Stoppuhr 

4.11 Dichtschließender Behälter (wenn die Beibehaltung des Setzmaßes zu prüfen ist) 
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