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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument prEN 12390-2:2008 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und zugehörige 
Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Auf nationaler Ebene wurden die Arbeiten vom NA 005-07-05 AA „Prüfverfahren für Beton“ des Normen-
ausschusses Bauwesen (NABau) begleitet. 

Änderungen 

Gegenüber der Fassung dieser Norm vom Oktober 2002 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

  Die Norm wurde redaktionell überarbeitet; 

  das Verfahren zur Befüllung der Formen wurde überarbeitet; 

  das Verfahren zur Verdichtung des Betons wurde überarbeitet. 
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Dokument-Typ:   Europäische Norm 
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Dokument-Stage:   einstufiges Annahmeverfahren 
Dokument-Sprache:   D 

CEN/TC 104 
Datum:  2008-04 

prEN 12390-2:2008 

CEN/TC 104 

Sekretariat:   DIN 

Prüfung von Festbeton — Teil 2: Herstellung und Lagerung von 
Probekörpern für Festigkeitsprüfungen 

Testing hardened concrete — Part 2: Making and curing specimens for strength tests 

 

ICS:   

Deskriptoren   

 

Essai pour béton durci — Partie 2: Confection et conservation des éprouvettes pour essais de résistance 
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