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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12390-8:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und 
zugehörige Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-05 AA „Prüfverfahren für Beton (SpA 
CEN/TC 104/SC 1/TG 8 und CEN/TC 104/SC 1/TG 11 sowie CEN/TC 51/WG 12)“ im DIN-Normenausschuss 
Bauwesen (NABau). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12390-8:2009-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Norm wurde redaktionell überarbeitet. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12390-8:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und 
zugehörige Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument wird EN 12390-8:2009 ersetzen. 

Diese Norm gilt nur für Prüfungen von unter Wasser gelagerten Probekörpern. 

Diese Norm ist eine in einer Reihe von Normen über die Prüfung von Beton. 

Diese Normenreihe EN 12390, Prüfung von Festbeton, umfasst die folgenden Teile: 

 Teil 1: Form, Maße und andere Anforderungen für Probekörper und Formen; 

 Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekörpern für Festigkeitsprüfungen; 

 Teil 3: Druckfestigkeit von Probekörpern; 

 Teil 4: Bestimmung der Druckfestigkeit — Anforderungen an Prüfmaschinen; 

 Teil 5: Biegezugfestigkeit von Probekörpern; 

 Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekörpern; 

 Teil 7: Dichte von Festbeton; 

 Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck; 

 Teil 11: Bestimmung des Chloridwiderstandes von Beton — Einseitig gerichtete Diffusion; 

 Teil 12: Bestimmung des potentiellen Karbonatisierungswiderstandes von Beton — Beschleunigtes 
Karbonatisierungsverfahren; 

 Teil 13: Bestimmung des Elastizitätsmoduls unter Druckbelastung (Sekantenmodul); 

 Teil 14: Teiladiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wärme, die während des Erhärtungsprozesses 
von Beton freigesetzt wird (in Vorbereitung); 

 Teil 15: Adiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wärme, die während des Erhärtungsprozesses von 
Beton freigesetzt wird (in Vorbereitung). 

Die folgenden Änderungen wurden gegenüber der Ausgabe von 2009-02 dieser Norm vorgenommen: 

 die Norm wurde redaktionell überarbeitet. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Wassereindringtiefe unter Druck in unter 
Wasser erhärtetem Festbeton fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 12390-2, Prüfung von Festbeton — Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekörpern für Festigkeits-
prüfungen 

3 Kurzbeschreibung 

Wasser wird unter Druck auf die Oberfläche von Festbeton aufgebracht. Anschließend wird der Probekörper 
gespalten und die größte Wassereindringtiefe gemessen. 

4 Geräte 

Der Probekörper mit gegebenen Maßen ist in ein geeignetes Prüfgerät so einzubauen, dass der Wasserdruck 
auf die Prüffläche einwirken kann und der angewandte Druck ständig angezeigt wird. Ein Beispiel einer 
Prüfanordnung ist in Bild 1 angegeben. 

Vorzugsweise sollte das Gerät die Beobachtung der übrigen Oberflächen des Probekörpers ermöglichen. 

Der Wasserdruck darf von oben oder von unten auf die Oberfläche des Probekörpers einwirken. Eine 
wasserfeste Dichtung in Form eines Rings aus Gummi oder ähnlichem Material ist zu verwenden. 

Die Maße der Prüffläche müssen ungefähr der Hälfte der Kantenlänge oder des Durchmessers der Prüfober-
fläche entsprechen. 
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