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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 1242:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 �Klebstoffe� erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 193 �Klebstoffe� wird über die Normenausschüsse Kunststoffe (FNK) und 
Materialprüfung (NMP) wahrgenommen. 

An der Erstellung dieser Europäischen Norm war seitens des DIN der Arbeitsausschuss NA 054-04-06 AA 
�Klebstoffe; Terminologie; Physikalisch-chemische Prüfungen� beteiligt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1242:2006-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aufnahme einer Sicherheits- und einer Umwelterklärung in das Vorwort, dafür Abschnitt 6 Sicherheit 
gestrichen; 

b) Anmerkung zu Dibutylamine (5.1) aufgenommen; 

c) Ethanol (5.9) in der Liste der Reagenzien aufgenommen; 

d) Normative Verweisungen aktualisiert; 

e) Norm redaktionell überarbeitet. 
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