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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 1269:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 „Elastische, textile und 
Laminat-Bodenbeläge“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-09 AA „Prüfung und Verwendungs-
bereichseinstufung von textilen Bodenbelägen“ im Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN. 

Für die in diesem Dokument zitierten Europäischen und Internationalen Normen wird im Folgenden auf die 
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen: 

EN 985:2001 siehe DIN EN 985:2001-12  
EN 1471:1996/A1:2003 siehe DIN EN 1471:2004-02 
EN ISO 139:2005/A1:2011 siehe DIN EN ISO 139:2011-10 
ISO 565:1990  siehe DIN ISO 565:1998-12  

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1269:2008-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“ aktualisiert; 

b) in 4.2.1 „Trommel“ den Innendurchmesser auf (205 ± 5) mm geändert und die Innenhöhe (200 ± 10) mm 
ergänzt; 

c) in 4.3.1 „Standardschmutz“ die Zusammensetzung des Standardschmutzes sowie die Farbmerkmale 
geändert; 

d) Norm redaktionell überarbeitet. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 985:2001-12, Textile Bodenbeläge — Stuhlrollenprüfung; Deutsche Fassung EN 985:2001 

DIN EN 1471:2004-02, Textile Bodenbeläge — Beurteilung der Aussehensveränderung; Deutsche Fassung 
EN 1471:1996 + A1:2003  

DIN EN ISO 139:2011-10, Textilien — Normalklimate für die Probenvorbereitung und Prüfung 
(ISO 139:2005 + Amd.1:2011); Deutsche Fassung EN ISO 139:2005 + A1:2011 

DIN ISO 565:1998-12, Analysensiebe — Metalldrahtgewebe, Lochplatten und elektrogeformte Siebfolien — 
Nennöffnungsweiten (ISO 565:1990) 
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Textile Bodenbeläge — Beurteilung von Ausrüstungsmitteln in 
Nadelvliesbelägen durch die Anschmutzneigung 

Revêtements de sol textiles — Evaluation des revêtements de sol aiguilletés au moyen d'un essai d'encrassement 

Textile floor coverings — Assessment of impregnations in needled floor coverings by means of a soiling test 
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