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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12697-36:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 �Straßenbaustoffe� 
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-10 AA �Asphalt (SpA zu 
CEN/TC 227/WG 1) Gemeinschaftsausschuss mit FGSV� im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12697-36:2003-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) der Titel bezieht sich nicht mehr auf Heißasphalt; 

b) redaktionelle Aktualisierung gemäß aktueller Standardvorlage; 

c) neuer Abschnitt 2 Normative Verweisungen eingeführt (siehe DIN 820-2:2020-03); 

d) neuer Abschnitt 3 Begriffe eingeführt (siehe DIN 820-2:2020-03); 

e) Titel von Abschnitt 4 aufgrund der Einführung von Abschnitt 2 und Abschnitt 3 in �Apparat� geändert; 

f) Titel von Abschnitt 5 aufgrund der Einführung von Abschnitt 2 und Abschnitt 3 in �Prüfkörper� 
geändert; 

g) Titel von Abschnitt 6 aufgrund der Einführung von Abschnitt 2 und Abschnitt 4 in �Verfahren� geändert; 

h) redaktionelle Korrekturen der Legende zu Bild 3 und Bild 4; 

i) neuer Abschnitt 7 Prüfbericht aufgrund der Einführung von Abschnitt 2 und Abschnitt 3; 

j) neuer Abschnitt 8 Präzision aufgrund der Einführung von Abschnitt 2 und Abschnitt 3; 

k) Prüfbericht angepasst unter Bezugnahme dieser Norm (siehe DIN 820-2:2020-03). 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12697-36:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 �Straßenbaustoffe� 
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 12697-36:2003 ersetzen. 

Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zur vorherigen Ausgabe sind im Folgenden aufgeführt: 

� der Titel bezieht sich nicht mehr auf Heißasphalt; 

� redaktionelle Aktualisierung nach aktueller Standardvorlage [allgemein]; 

� [2] neuer Abschnitt 2 �Normative Verweisungen� nach CEN/CENELEC-Regularien, Teil 3:2019 
hinzugefügt; 

� [3] neuer Abschnitt 3 �Begriffe� nach CEN/CENELEC-Regularien, Teil 3:2019 hinzugefügt; 

� [4] Titel des Abschnitts 4 aufgrund der Hinzufügung der Abschnitte 2 und 3 geändert zu �Geräte�; 

� [5] Titel des Abschnitts 5 aufgrund der Hinzufügung der Abschnitte 2 und 3 geändert zu �Probekörper�; 

� [6] Titel des Abschnitts 6 aufgrund der Hinzufügung der Abschnitte 2 und 4 geändert zu 
�Durchführung�; 

� [6.2] redaktionelle Korrekturen der Legenden von Bild 3 und Bild 4; 

� [7] neuer Abschnitt 7 �Prüfbericht� aufgrund der Hinzufügung der Abschnitte 2 und 3; 

� [8] neuer Abschnitt 8 �Präzision� aufgrund der Hinzufügung der Abschnitte 2 und 3; 

� [10] Prüfbericht angepasst mit Verweisung auf diese Norm nach CEN/CENELEC-Regularien, Teil 3:2019. 

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe EN 12697 ist auf der CEN-Internetseite abrufbar. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument beschreibt zwei Prüfverfahren zur Bestimmung der Dicke von Fahrbahnbefestigungen aus 
Asphalt. Das erste Verfahren beschreibt Messungen, die an einem oder mehreren aus einer Fahrbahnplatte 
oder einem Oberbau in voller Dicke entnommenen Bohrkernen vorgenommen werden (zerstörendes 
Verfahren). Das zweite Verfahren wendet elektromagnetische (zerstörungsfreie) Messungen an. 

2 Normative Verweisungen 

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument. 

3 Begriffe 

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgeführt. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

4 Geräte 

4.1 Stahllineal oder Maßband 

4.2 Schieblehre 

4.3 Zugelassene Einspannvorrichtung oder sonstige Vorrichtung 

4.4 Elektromagnetisches Gerät für zerstörungsfreie Messungen, bestehend aus einer auf die 
Asphaltschicht geklebten Aluminiumfolie oder aus Aluminiumblech, das auf den ungebundenen 
Gesteinskörnungen der Tragschicht befestigt wird. Die Maße der Gegenpole müssen den folgenden Angaben 
entsprechen: Breite (300 ± 10) mm, Länge (700 ± 10) mm und Dicke 0,05 mm bis 0,30 mm. Die Qualität der 
Gegenpole muss während der gesamten Prüfdauer gleich bleiben. 

In einem Umkreis von 1 m um den Gegenpol darf kein anderer metallischer Gegenstand vorhanden sein, weil 
dies die Messungen beeinflussen kann. 

5 Probekörper 

Bohrkerne, die als Probekörper für die Messung der Dicke verwendet werden, müssen für die 
Asphaltbefestigung, aus der sie entnommen wurden, repräsentativ sein. Die Kerne müssen über die volle 
Höhe der Asphalt-Fahrbahnplatte, deren Dicke zu bestimmen ist, herausgebohrt werden. Die Bohrkernachse 
darf vorzugsweise um nicht mehr als 5° von der Senkrechten zur Fahrbahndecke abweichen. Zudem müssen 
Ober- und Unterseiten der Kerne von allen für die Fahrbahnoberfläche untypischen Stoffen frei sein. Kerne, 
die Beschädigungen mit Einfluss auf die Messungen aufweisen oder die bei der Entnahme sichtlich 
beschädigt wurden (z. B. Bruchstücke von Kernen, Splittausbrüche und deformierte Kerne), dürfen nicht 
verwendet werden. Als Durchmesser für die zu entnehmenden Bohrkerne werden 100 mm oder 150 mm 
empfohlen. 
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