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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 12697-4:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 „Straßenbaustoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Der NA 005-10-10 AA „Asphalt (SpA zu CEN/TC 227/WG 1) Gemeinschaftsausschuss mit FGSV“ ist der im 
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) zuständige Spiegelausschuss. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12697-4:2005-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) der Titel der Normenreihe wurde geändert, sodass das Verfahren nicht mehr ausschließlich für 
Heißasphalt gilt; 

b) die Begriffe zu Präzision wurden gestrichen; 

c) der Unterabschnitt 5.3.3 wurde erweitert; 

d) Bild 2 und Bild 3 wurden korrigiert; 

e) ein Bild zur Darstellung der CO2-Zufuhr wurde aufgenommen. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 12697-4:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 „Straßenbaustoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 12697-4:2005 ersetzen. 

Gegenüber der vorherigen Fassung wurden die folgenden Änderungen vorgenommen: 

  der Titel der Normenreihe wurde geändert, sodass das Verfahren nicht mehr ausschließlich für 
Heißasphalt gilt; 

  die Begriffe zu Präzision wurden gestrichen; 

  der Unterabschnitt 5.3.3 wurde erweitert; 

  Bild 2 und Bild 3 wurden korrigiert; 

  ein Bild zur Darstellung der CO2-Zufuhr wurde aufgenommen. 

Diese Europäische Norm gehört zu der nachfolgend aufgelisteten Normenreihe. 

— EN 12697-1, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 1: Löslicher Bindemittelgehalt 

— EN 12697-2, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 2: Korngrößenverteilung 

— EN 12697-3, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 3: Rückgewinnung des Bindemittels: 
Rotationsverdampfer 

— EN 12697-4, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 4: Rückgewinnung des Bindemittels: 
Fraktionierkolonne 

— EN 12697-5, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 5: Bestimmung der Rohdichte 

— EN 12697-6, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von 
Asphalt-Probekörpern 

— EN 12697-7, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von 
Asphalt-Probekörpern mit Gamma-Strahlen 

— EN 12697-8, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 8: Bestimmung von volumetrischen 
Charakteristiken von Asphalt-Probekörpern 

— EN 12697-10, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 10: Verdichtbarkeit 

— EN 12697-11, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 11: Bestimmung der Affinität von 
Gesteinskörnungen und Bitumen 

— EN 12697-12, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 12: Bestimmung der 
Wasserempfindlichkeit von Asphalt-Probekörpern 
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— EN 12697-13, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 13: Temperaturmessung 

— EN 12697-14, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 14: Wassergehalt 

— EN 12697-15, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 15: Bestimmung der Entmischungs-
neigung 

— EN 12697-16, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 16: Abrieb durch Spikereifen 

— EN 12697-17, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 17: Kornverlust von Probekörpern aus 
offenporigem Asphalt 

— EN 12697-18, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 18: Bestimmung des Ablaufens 

— EN 12697-19, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 19: Durchlässigkeit der Probekörper 

— EN 12697-20, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 20: Eindringversuch an Würfeln oder 
zylindrischen Probekörpern 

— EN 12697-21, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 21: Eindringversuch an Platten 

— EN 12697-22, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 22: Spurbildungstest 

— EN 12697-23, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 23: Bestimmung der indirekten 
Zugfestigkeit von Asphalt-Probekörpern 

— EN 12697-24, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 24: Beständigkeit gegen Ermüdung 

— EN 12697-25, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 25: Druckschwellversuch 

— EN 12697-26, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 26: Steifigkeit 

— EN 12697-27, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 27: Probenahme 

— EN 12697-28, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 28: Vorbereitung von Proben zur 
Bestimmung des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur Korngrößenbestimmung 

— EN 12697-29, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 29: Bestimmung der Maße von Asphalt-
Probekörpern 

— EN 12697-30, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall-Verdich-
tungsgerät 

— EN 12697-31, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 31: Herstellung von Probekörpern mit dem 
Gyrator-Verdichter 

— EN 12697-32, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 32: Laborverdichtung von Asphalt mit 
einem Vibrationsverdichter 

— EN 12697-33, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 33: Probestückvorbereitung mit einem 
Walzenverdichtungsgerät 

— EN 12697-34, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 34: Marshall-Prüfung 

— EN 12697-35, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 35: Labormischung 

— EN 12697-36, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 36: Bestimmung der Dicke von Fahrbahn-
befestigungen aus Asphalt 
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