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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12850:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 336 �Bitumenhaltige 
Bindemittel� erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-03-32 GA �Gemeinschafts-
arbeitsausschuss NMP/NABau/FGSV 7.2.0.1: Bitumen; Prüfverfahren und Anforderungen für die 
Bindemittel� im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP).

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 12850:2009-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Anzahl der erforderlichen Standardpufferlösungen beträgt mindestens drei und ermöglicht es, den 
erwarteten Rahmen des zu messenden pH-Wertes festzulegen (5.4 und Abschnitt 8);

b) die Anforderung, zertifizierte Pufferlösungen zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers 
hinsichtlich dessen Überprüfungs- und Lagerbedingungen zu befolgen (5.4);

c) die Anforderung, nach den Anweisungen des Herstellers für das verwendete pH-Messgerät zu 
kalibrieren und mit der Verpflichtung, pH= 7 zu testen und den erwarteten pH-Wert festzulegen 
(Abschnitt 8);

d) die Anforderung, dass die Kalibrierungstemperaturen mit den für jede Pufferlösung angegebenen 
Kalibriertemperaturen übereinstimmen (Abschnitt 8).
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Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12850:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 336 �Bitumenhaltige Binde-
mittel� erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12850:2009 ersetzen.

Die wichtigsten technischen Änderungen sind:

� die Anzahl der erforderlichen Standardpufferlösungen beträgt mindestens drei und ermöglicht es, den 
erwarteten Rahmen des zu messenden pH-Wertes festzulegen (5.4 und Abschnitt 8);

� die Anforderung, zertifizierte Pufferlösungen zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers 
hinsichtlich dessen Überprüfungs- und Lagerbedingungen zu befolgen (5.4);

� die Anforderung, nach den Anweisungen des Herstellers für das verwendete pH-Messgerät zu 
kalibrieren und mit der Verpflichtung, pH= 7 zu testen und den erwarteten pH-Wert festzulegen 
(Abschnitt 8);

� die Anforderung, dass die Kalibrierungstemperaturen mit den für jede Pufferlösung angegebenen 
Kalibriertemperaturen übereinstimmen (Abschnitt 8).
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bestimmung des pH-Wertes von Bitumenemulsionen fest.

Es ist auf anionische, kationische Bitumenemulsionen und Bitumenemulsionen, die mit Hilfe von nicht-
ionischen Tensiden vorbereitet wurden, anwendbar.

Unter bestimmten Umständen kann der pH-Wert einen Hinweis auf den Ionencharakter einer Bitumen-
emulsion geben. Dieser Hinweis sollte jedoch durch eine Prüfung der Teilchenpolarität nach EN 1430 [1] 
bestätigt werden.

WARNUNG � Die Anwendung dieses Dokumentes kann die Anwendung gefährlicher Stoffe, 
Arbeitsgänge und Geräte mit sich bringen. Dieses Dokument beansprucht nicht, alle damit 
verbundenen Sicherheitsprobleme zu behandeln. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders 
dieses Dokuments, geeignete Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen vorzusehen und im 
Vorfeld die Anwendbarkeit von einschränkenden Vorschriften zu klären.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 58, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel � Probenahme bitumenhaltiger Bindemittel

EN 12594, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel � Vorbereitung von Untersuchungsproben

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit:

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp

3.1
pH-Wert
negativer dekadischer Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration in Mol je Liter Lösung

4 Kurzbeschreibung 

Ein pH-Messgerät und eine Elektrode werden mit Standard-Pufferlösungen kalibriert. Anschließend wird 
der pH-Wert der Prüflösung bestimmt.

5 Reagenzien und Materialien

5.1 Allgemeines

Es sollten nur Chemikalien von anerkannter Analysenreinheit und Wasser der Qualität 3 nach 
EN ISO 3696:1995 [2] verwendet werden.
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