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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12871:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 �Holzwerkstoffe� 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 042-02-15 AA �Holzwerkstoffe - Spiegelausschuss zu 
CEN/TC 112 und ISO/TC 89� im Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12871:2010-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) der Titel der Norm wurde geändert, da die Norm nun ausschließlich die Bestimmung von 
Leistungseigenschaften behandelt; 

b) in Anhang B werden Vorschläge für nationale Leistungsanforderungen angegeben, Anhang B enthält 
einen neuen Reduktionsbeiwert für den Grenzzustand der Tragfähigkeit; 

c) es wurden drei Stoßbeanspruchungsklassen für die Prüfung durch weichen Stoß festgelegt, um die 
Leistung zu beschreiben, diese können den Lastkategorien zugeordnet werden wie in Anhang B 
vorgeschlagen; 

d) die Norm enthält weder eine Prüfung des Verhaltens von Wandscheiben noch von Flächenlasten, da 
diese jeweils durch Prüfungen nach EN 594 oder Berechnung nach EN 1995-1-1 bestimmt werden 
können; 

e) die Möglichkeit, die Stützweite in Abhängigkeit von der Dachneigung zu vergrößern, wurde Anhang B 
hinzugefügt; 

f) zur statistischen Auswertung der Ergebnisse wird auf EN 1990 Bezug genommen; 

g) das Lastfeld für die Punktlastprüfung beträgt nun in allen Fällen 50 mm  50 mm, siehe Anhang A. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12871:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 �Holzwerkstoffe� 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 12871:2010 ersetzen. 

Gegenüber EN 12871:2010 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) der Titel der Norm wurde geändert, da die Norm nun ausschließlich die Bestimmung von 
Leistungseigenschaften behandelt; 

b) in Anhang B werden Vorschläge für nationale Leistungsanforderungen angegeben, Anhang B enthält 
einen neuen Reduktionsbeiwert für den Grenzzustand der Tragfähigkeit; 

c) es wurden drei Stoßbeanspruchungsklassen für die Prüfung durch weichen Stoß festgelegt, um die 
Leistung zu beschreiben, diese können den Lastkategorien zugeordnet werden wie in Anhang B 
vorgeschlagen; 

d) die Norm enthält weder eine Prüfung des Verhaltens von Wandscheiben noch von Flächenlasten, da 
diese jeweils durch Prüfungen nach EN 594 oder Berechnung nach EN 1995-1-1 bestimmt werden 
können; 

e) die Möglichkeit, die Stützweite in Abhängigkeit von der Dachneigung zu vergrößern, wurde Anhang B 
hinzugefügt; 

f) zur statistischen Auswertung der Ergebnisse wird auf EN 1990 Bezug genommen; 

g) das Lastfeld für die Punktlastprüfung beträgt nun in allen Fällen 50 mm  50 mm, siehe Anhang A. 
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Einleitung 

Diese Norm enthält Verfahren zur Bestimmung der Leistungseigenschaften für Punktlasten und Stoß auf 
tragende Platten aus Holzwerkstoffen zur Verwendung in Fußböden und Dächern, oder Stoß auf tragende 
Platten aus Holzwerkstoffen, die als Wandbeplankung verwendet werden. 

Diese Norm verwendet den Ansatz der Bauartprüfung bestimmter Konstruktionen. Dieser Ansatz liefert eine 
optimierte Bemessung, da die Ergebnisse aus der Prüfung nur für diese eine spezielle Konstruktion gelten. 

Diese Überarbeitung enthält Erfahrungen, die sich aus der Anwendung ergeben haben und übernimmt den in 
EN 1991-1-1 festgelegten Lastbereich für Punktlasten und die Auswertungsverfahren aus EN 1990. 

Die Norm enthält einen informativen Anhang mit Vorschlägen für Nationale Anforderungen an die in dieser 
Norm festgelegten Eigenschaften, die auf Eurocodes und Nationalen Anhängen beruhen. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt Folgendes fest: 

 Prüfung von Punktlasten und Bewertungsverfahren für tragenden Unterboden und tragende 
Dachschalung; 

 Bewertungsverfahren für die Prüfung durch weichen Stoß sowie Klassifizierungssysteme für 
Fußböden, Dächer und Wände. 

Diese Norm enthält keine Prüfungen von Wandscheiben oder Flächenlasten, da diese entsprechend jeweils 
nach Prüfung in EN 594 oder Berechnung nach EN 1995-1-1 bestimmt werden können. 

Diese Europäische Norm legt das Verfahren für die Bestimmung der Leistungseigenschaften durch Bauart-
prüfung von tragenden Platten aus Holzwerkstoffen fest, die folgendermaßen befestigt sind: 

a) an tragenden Lagerhölzern: 

 in Unterbodensystemen der Lastkategorien A, B, C und D; 

 in Dachsystemen der Lastkategorien H und I; 

für die die Bauartprüfung Folgendes umfasst: 

 Stanzscherfestigkeit bei Punktbelastung; 

 senkrecht erfolgender weicher Stoß; 

b) Rippen für Wandsysteme, für die die Bauartprüfung Folgendes umfasst: 

 pendelnder weicher Stoß. 

Anhang A (normativ) führt die Änderungen gegenüber EN 1195 auf, insbesondere die Kontaktflächen der 
Prüfstempel, die zur Punktbelastung verwendet werden dürfen. 

Anhang B (informativ) enthält Vorschläge für nationale Leistungsanforderungen. 

Anhang C (informativ) enthält Beispiele für Unterboden- und Dachschalungssysteme. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

2.1 Allgemeines 

EN 318, Holzwerkstoffe � Bestimmung von Maßänderungen in Verbindung mit Änderungen der relativen 
Luftfeuchte 

EN 324-1, Holzwerkstoffe � Bestimmung der Plattenmaße � Teil 1: Bestimmung der Dicke, Breite und 
Länge 

EN 596, Holzbauwerke � Prüfverfahren � Prüfung von Wänden in Holztafelbauart bei weichem Stoß 

EN 789, Holzbauwerke � Prüfverfahren � Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von 
Holzwerkstoffen 
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