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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir
Normung e.V., 10772 Betlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der Europaische Norm-Entwurf prEN 12898 wurde im Europaischen Komitee fir Normung (CEN) in der
Arbeitsgruppe 9 "Lichttransmission, Strahlungstransmission, Warmeschutz * (Sekretariat: ltalien) des Technischen
Komitees TG 129 "Glas im Bauwesen" (Sekretariat: Belgien) unter intensiver Mitwirkung deutscher Experten, die
von dem Normenausschuf3 Materialprifung (NMP) benannt worden sind, ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschu3 NMP 357 "Priifung von Beschichtungen
auf Glas" (Obmann: Dr. K. PreuBer, Dortmund).
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Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Glas im Bauwesen -
Bestimmung des Emissionsgrades

Glass in building - Verre dans la construction -
Determination of the emissivity Détermination de I'émissivité

Dieser Europégische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN-
CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser
Europsischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,

Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Konigreich.

CEN

Europaisches Komitee flir Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1997. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten.
Ref. Nr. prEN 12898 : 1997 D
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Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 "Glas im Bauwesen", dessen
Sekretariat bei IBN liegt, aufgestellt.

CEN/TC 129/WG 9 "Light and energy transmission thermal insulation” erstellte diesen Entwurf auf der Basis
von [SO/DIS 10292, "Thermal insulation of glazing: Calculation rules for determining the steady state U-value
of double or multiple glazing". Dieses Dokument wurde erstellt von ISO/TC 160 "Glass in building".

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind folgende Lander gehalten, diese Europdische Norm
zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Koénigreich.
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