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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13336:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 289 �Leder� erarbeitet, 
dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-51 AA �Anforderungen 
und physikalische Prüfverfahren für Leder und seine Ausgangsprodukte� im DIN-Normenausschuss 
Materialprüfung (NMP). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 13336:2012-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 2 �Normative Verweisungen� aktualisiert;

b) Hinzufügen des neuen Abschnitts 7.2 �Verfahren zur Ergebnisauswertung�;

c) die Tabellen A.1a, A.1b, A.1c und A.2 1 in Tabelle 1 und Tabelle 2 mit Änderungen zusammengefasst;

d) die Werte für pigmentiertes Leder auf beschichtetes Leder und andere Lederarten erweitert; 

e) der neue Parameter �Trockenbiegefestigkeit� als grundlegende Eigenschaft eingeführt;

f) der pH-Mindestwert von 3,2 auf 3,5 geändert;

g) die �Farbechtheit gegenüber Wasserfleckenbildung� vom Neben- zum Hauptmerkmal verschoben;

h) redaktionelle Anpassungen.
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Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13336:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 289 �Leder� erarbeitet, 
dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13336:2012 ersetzen.

Im Vergleich zur Vorgängerausgabe wurden die folgenden technischen Änderungen durchgeführt:

� Abschnitt 2 �Normative Verweisungen� aktualisiert; 

� Hinzufügen des neuen Abschnitts 7.2 �Verfahren zur Ergebnisauswertung�; 

� die Tabellen A.1a, A.1b, A.1c und A.2 1 in Tabelle 1 und Tabelle 2 mit Änderungen zusammengefasst; 

� die Werte für pigmentiertes Leder auf beschichtetes Leder und andere Lederarten erweitert; 

� der neue Parameter �Trockenbiegefestigkeit� als grundlegende Eigenschaft eingeführt;

� der pH-Mindestwert wurde von 3,2 auf 3,5 geändert;

� die Farbechtheit gegenüber Wasserfleckenbildung vom Neben- zum Hauptmerkmal verschoben.

E DIN EN 13336:2021-02 � Entwurf �

Full document details: E DIN EN 13336:2021-02

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13336-2021-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13336-2021-02


prEN 13336:2021 (D) 

4

Einleitung

Dieses Dokument wurde vom CEN/TC 289 �Leder� erarbeitet, um die Leder- und Möbelindustrie mit 
Richtlinien auszustatten, auf deren Grundlage sowohl Verkäufer als auch Käufer ihre Verhandlungen 
gestalten können. 
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument enthält Richtlinien für die Prüfverfahren und Richtwerte für Möbelleder.

In diesem Dokument werden ferner die Verfahren für die Probenahme und Konditionierung der Proben 
festgelegt.

Pelze und Leder, bei denen die Haare bzw. die Wolle nicht entfernt wurden, werden von diesem Dokument 
nicht erfasst.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 15987, Leder � Terminologie � Hauptdefinitionen für den Lederhandel

EN ISO 2418, Leder � Chemische, physikalische und mechanische Prüfungen und Echtheitsprüfungen � 

Probenahmestelle (ISO 2418)

EN ISO 2419, Leder � Physikalische und mechanische Prüfungen � Probenvorbereitung und Konditionierung

(ISO 2419)

EN ISO 4044, Leder � Chemische Prüfungen � Vorbereitung von Proben für chemische Untersuchungen 

(ISO 4044)

EN ISO 5402-1, Leder � Bestimmung der Dauerbiegefestigkeit � Teil 1: Flexometer-Verfahren (ISO 5402-1)

EN ISO 11640, Leder � Farbechtheitsprüfungen � Bestimmung der Reibechtheit von Färbungen (ISO 11640)

EN ISO 11644, Leder � Prüfung der Haftfestigkeit von Zurichtungen (ISO 11644)

EN ISO 15700, Leder � Farbechtheitsprüfungen � Bestimmung der Wassertropfenechtheit von Färbungen 

(ISO 15700)

EN ISO 17233, Leder � Physikalische und mechanische Prüfungen � Bestimmung der Kältebruchtemperatur 

von Oberflächendeckschichten (ISO 17233)

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 15987.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit:

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp
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