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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13445-2:2014/prA4:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 
„Unbefeuerte Druckbehälter“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 
Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 012-00-05 AA im DIN-Normenausschuss 
Chemischer Apparatebau (FNCA). 

Dieses Dokument enthält Korrekturen zu DIN EN 13445-2:2016-12. 

Es ist vorgesehen, den Inhalt dieses Dokumentes bei einer Neuausgabe von DIN EN 13445-2 einzuarbeiten. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der EN 13445-2/prA4 
beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen 
auch für den englischen Text. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13445-2:2014/prA4:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 
„Unbefeuerte Druckbehälter“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments 
ist. 
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1 Änderung in B.2.2.4 Schrauben und Muttern 

Ersetze den Text von B.2.2.4 mit folgenden: 

„Anforderungen zur Vermeidung von Sprödbruch sind in den Tabellen B.2-8, B.2-9 und B.2-10 angegeben. 

Für weitere Schrauben und Muttern gilt folgendes: 

 eine festgelegte Kerbschlagarbeit von mindestens 40 J bei TKV = RT für TM = ≥ −10 °C ist erforderlich; 
 wenn TM unter −10 °C liegt, ist eine festgelegte Kerbschlagarbeit von mindestens 40 J bei TKV ≤ TM 

erforderlich; 
 Schraubenwerkstoffe mit einer Auslegungstemperatur unter −160 °C müssen einem Kerb-

schlagbiegeversuch bei −196 °C unterzogen werden.“ 

Ersetze Tabelle B.2-8 mit der folgenden: 

Tabelle B.2-8 — Allgemeine Anforderungen zur Vermeidung von Sprödbruch mit Referenzdicken für 
Schrauben und Muttern 

Europäische Norm Werkstoffarta Dickenbegrenzung 
Kerbschlagversuch 

für TM ≥ −10 °C 
Prüftemperatur/ 

Wert 

EN 10269:2013 Alle nach  
EN 10269:2013 

nach  
EN 10269:2013, 

Tabelle 4 

nach 
EN 10269:2013, 

Tabelle 4 

EN ISO 898-1: 2013 5.6 M ≤ 39 M ≥ 16 RT b  /40 J 

8.8 M ≤ 39 M ≥ 16 RT b  /52 J 

EN ISO 898-2: 2012 5 M ≤ 39 nein ― 

8 M ≤ 39 nein ― 

a Die Ausgangswerkstoffe müssen EN 10269:2013 entsprechen. Verschraubungen nach EN 898 sind nur anwendbar bei 
Temperaturen über 50 °C (siehe 4.2.2.1). 
b Die Prüfung erfolgt nach EN 10269:2013. Zusätzliche Prüfungen sind notwendig, um bei TM -20°C EN ISO 898-1:2013, 9.14 zu 
entsprechen. 
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