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Warmedammstoffe fiir das Bauwesen
Bestimmung der AbreiBfestigkeit von auBenseitigen DIN
Wérmedgmm-Velr)tl)un'?sys}erTen (WDVS) —_—
chaumblock-Verfahren
De(utsche Fassung prEN 13495 : 19)99 EN 13495

Einspriche bis 31. Jul 1999
ICS 91.100.60

Thermal insulation products for building applications — Determination of
the pull-off resistance of external thermal insulation composite systems
(ETICS) (foam block test); German version prEN 13495 : 1999

Produits isolants thermiques pour le batiment — Détermination de Ia
résistance a l'arrachement des systémes composites d'isolation
thermique par I'extérieur (ETICS) (essai en bloc de mousse);
Version allemande prEN 13495 : 1999

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschul3 Anstrichstoffe und &hnliche Beschichtungsstoffe (FA)
im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Burggrafenstraf3e 6, 10787 Berlin (Hausanschrift: 10772 Berlin).

Nationales Vorwort

Der Europaische Norm-Entwurf prEN 13495 fallt in den Zustandigkeitsbereich des CEN/TC 88 "Wéarmedamm-
stoffe und warmedammende Produkte" (Sekretariat: Deutschland). Der Deutsche Norm-Entwurf DIN EN 13495
fallt in den Zustandigkeitsbereich des FA/NABau-Arbeitsausschusses 13 "Warmedamm-Verbundsysteme".

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm

hingewiesen:
Internationale Norm Deutsche Norm
1SO 3386-1 DIN 53577

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 53577
Prifung weich-elastischer Schaumstoffe — Bestimmung der Stauchhérte und der Federkennlinie im
Druckversuch

Fortsetzung 8 Seiten preN
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ENTWURF

EUROPAISCHE NORM prEN 13495
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Marz 1999

ICS

Deutsche Fassung

Warmedammstoffe flir das Bauwesen
Bestimmung der Abreil3festigkeit von auf3enseitigen Warmedamm-
Verbundsystemen (WDVS)

{Schaumblock-Verfahren)
Thermal insulation products for building Produits isofants thermiques pour le
applications — Determination of the pull-off resistance batiment ~ Détermination de la résistance a
of external thermal insulation composite systems l'arrachement des systemes composites d'isolation
(ETICS) (foam block test) thermique par I'extérieur (ETICS) (essai en bloc de
mousse)

Dieser Européische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt.
Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-
Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu ertillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Européische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die
von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, irland, Island, italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

Warnvermerk: Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europ&ischen
Norm. Es wird zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt. Es kann sich noch ohne
Ankindigung andern und darf nicht als Europdische Norm in Bezug genommen

werden. C E N

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brissel
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