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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Anstrichstoffe und ahnliche Beschichtungsstoffe (FA)
im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin (Hausanschrift: 10772 Berlin).

Nationales Vorwort

Der Europaische Norm-Entwurf prEN 13500 fallt in den Zusténdigkeitsbereich des CEN/TC 88 "Warmedamm-
stoffe und warmedammende Produkte" (Sekretariat: Deutschland). Der Deutsche Norm-Entwurf DIN EN 13500
fallt in den Zustandigkeitsbereich des FA/NABau-Arbeitsausschusses 13 "Warmeddmm-Verbundsysteme®.

Zu den im Abschnitt 2 zitierten WI-Nummern ("Work Item"-Nummern) des CEN/TC 88 liegen inzwischen die im
folgenden angegebenen Norm-Entwurfe vor:

WI-Nummer Norm-Entwurf

0088119 prEN 13495/DIN EN 13495
0088120 prEN 13497/DIN EN 13497
0088121 prEN 13498/DIN EN 13498
0088122 prEN 13494/DIN EN 13494
0088123 prEN 13496/DIN EN 13496

Fortsetzung Seite 2
und 18 Seiten prEN

NormenausschuB Anstrichstoffe und &hnliche Beschichtungsstoffe {(FA) im DIN Deutsches institut fir Normung e.V.
NormenausschuB3 Bauwesen (NABau) im DIN
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Fur die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm

hingewiesen:
internationale Norm Deutsche Norm
ISO 1887 DIN 1SO 1887

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN I1SO 1887
Textilglas — Bestimmung des Glihverlustes
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ENTWURF

EUROPAISCHE NORM prEN 13500
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Marz 1999

ICS

Deutsche Fassung

Warmedammstoffe fiir Geb&dude

AuB3enseitige Warmeddmm-Verbundsysteme (WDVS) aus Mineralwolle

Spezifikation
Thermal insulation products for buildings — External Produits isolants thermiques pour
thermal insulation composite systems (ETICS) based béatiments — Systémes composites d'isolation
on mineral wool — Specification thermique par I'extérieur (ETICS) a base de laine

minérale — Specification

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt.
Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-
Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfullen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offizielien Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die
von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ifand, Island, ltalien, Luxemburg,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

Warnvermerk: Dieses Schriftstick hat noch nicht den Status einer Européaischen
Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt. Es kann sich noch ohne
Ankindigung &ndern und darf nicht als Européische Norm in Bezug genommen

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1999 CEN - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten, Ref. Nr. prEN 13500 : 1999 D
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 “Warmedammstoffe und warmedammende
Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gefiihrt wird.

Diese Européische Norm wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Europaischen Kommission und
der Europdischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet und unterstiitzt die wesentlichen Anforderungen der EU-
Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG).

Fir die Beziehungen mit den EU-Richtlinien, siehe den informativen Anhang Z, der ein wesentlicher Bestandteil
dieser Européischen Norm ist.

Mandatierte Klassen sind nur fir das “Brandverhalten” angegeben, wahrend alle anderen Anforderungsklassen oder
-stufen als Hilfestellung fur Ausschreiber, Hersteller und Kunden entwickelt wurden. -

Diese Europaische Norm enthélt drei Anhange:

Anhang A (normativ) Werkseigene Produktionskontrolle

Anhang B (informativ) Zusétzliche Informationen fir Anwender und Planer

Anhang Z (informativ) Abschnitte dieser Européischen Norm, welche die Bestimungen der EU-
Bauproduktenrichtlinie betreffen

‘Diese Europaische Norm ist Bestandteil einer Reihe von Normen fir Warmedammestoffe fiir das Bauwesen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Européaische Norm legt die Anforderungen an werkmagig hergestellte Produkte fiir auBenseitige Warmedamm-
Verbundsysteme (WDVS) mit Mineralwolle als Warmedammstoff fest, die als Bausatz geliefert und fiir die
Warmedammung von Gebéuden genutzt werden.

Diese Norm beschreibt Stoffeigenschaften und enthélt Prifverfahren und Festlegungen fir die Kennzeichnung und
Etikettierung.

WDVS werden an die Auf3enseite von alten und neuen Wanden und/oder Untersichten zur Verbesserung der
Warmedammung aufgebracht.

WDVS schiitzen gegen Witterungseinfliisse und verbessem das optische Erscheinungsbild der Gebaude. Sie
beeinflussen nicht die Standsicherheit der Wand, auf die sie aufgebracht werden. Die Lastabtragung auf den
Untergrund erfolgt tiber den Warmedammstoff. WDVS enthalten spezielle Anschliisse (wie z. B. Sockelleisten,
Eckschutzschienen usw.), um sie an die vorhandenen Gebaudestrukiuren (wie z. B. Offnungen, Ecken, Sockel)
anzupassen.

Diese Norm gilt nur fir Produkte mit einem WarmedurchlaBwiderstand gleich oder gro3er als 1 m2-K/W.

Diese Norm enthélt keine Aussagen zur Zugfestigkeit zwischen dem WDVS und der Gebaudeoberflache bzw. dem
Untergrund, auf dem das System aufgebracht wird.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthélt, durch datierte oder undatierte Verweisungen, Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

prEN 13162
warmedammstoffe fiir Gebaude — WerkméBig hergestelite Produkte aus Mineralwolle ~ Spezifikation

prEN 1062-2
Lacke und Anstrichstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme fiir mineralische Untergriinde im
AuBenbereich und Beton —~ Teil 2: Wasserdampf-Diffusionsstromdichte — Bestimmung und Einteilung

prEN 1062-3
Lacke und Anstrichstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme fiir mineralische Untergriinde im
AuBenbereich und Beton — Teil 3: Wasserdurchléssigkeitsrate — Bestimmung und Einteilung

prEN 1062-11
Lacke und Anstrichstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme fiir mineralische Untergriinde im
AuBenbereich und Beton — Teil 11: Methoden der Konditionierung vor der Prifung

WI 00089046
Bauteile und Bauelemente — Anforderungen fur Feuchtigkeitsbedingungen und Berechnung der Tauwasser-
bildung

prEN 13172
Warmedammstoffe — Konformitdtsbewertung

Wi 00088122
Warmedammstoffe fur das Bauwesen — Bestimmung der Haftzugfestigkeit zwischen Kleber sowie zwischen
Unterputz und Wéarmedammestoff

W] 00088120

Warmedammestoffe fur das Bauwesen — Bestimmung der Schlagfestigkeit von auBenseitigen Warmedamm-
Verbundsystemen (WDVS)
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