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Nationales Vorwort 

Der europäische Norm-Entwurf prEN 13523-5:2012 fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen 
Komitees CEN/TC 139 „Lacke und Anstrichstoffe“ (Sekretariat: DIN, Deutschland). Er wurde von der 
Arbeitsgruppe CEN/TC 139/WG 9 „Prüfung von bandbeschichteten Metallen“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) 
ausgearbeitet. 

Das zuständige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA „Allgemeine Prüfverfahren für 
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen“ im Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen 
(NAB) im DIN. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13523-5:2001-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Beschränkung des Anwendungsbereiches auf Beschichtungen mit einer maximalen Schichtdicke von 
60 µm wurde gestrichen; 

b) Einzelheiten zu Handelsnamen des verwendeten Klebebandes wurden ergänzt; 

c) zusätzlich zur Lupe mit 10facher Vergrößerung wird die Beurteilung mit bloßem Auge vorgenommen. 
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CEN/TC 139 
Datum:  2012-10 

prEN 13523-5:2012 

CEN/TC 139 

Sekretariat:   DIN 

Bandbeschichtete Metalle — Prüfverfahren — Teil 5: Widerstandsfähigkeit 
gegen schnelle Verformung (Schlagprüfung) 

Tôles prélaquées — Méthodes d'essai — Partie 5: Résistance à la déformation rapide (essai de choc) 

Coil coated metals — Test methods — Part 5: Resistance to rapid deformation (impact test) 

 

ICS:   

Deskriptoren   
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