DEUTSCHE NORM Entwurf August 1999

Spezifizierung von schlagzah-modifizierten extrudierten DIN
Acrylplatten flr Duschwannen fiir den Hausgebrauch ——
Deutsche Fassung prEN 13558:1999 EN 13558

Einspriche bis 30. Sep 1999
ICS 91.140.70

Specification for impact modified extruded acrylic sheets for shower trays
for domestic purposes; German version prEN 13558 : 1999

Spécifications des feuilles d acrylique extrudées modifiées choc
receveurs de douche & usage domestique;
Version allemande prEN 13558 : 1999

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e.V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der hiermit der Offentlichkeit zur Stellungnahme vorgelegte Europaische Norm-Entwurf ist die Deutsche Fassung
des vom Technischen Komitee TC 163 "Sanitarausstattungsgegenstande" (Sekretariat: ltalien) des Europaischen
Komitees flir Normung (CEN) ausgearbeiteten Entwurfs prEN 13558 (der nach einem positiven Abstimmungs-
ergebnisses innerhalb der CEN-Mitglieder als Europaische Norm EN 13558 in deutscher, englischer und
franzosischer Sprachfassung herausgegeben wird.

Die nationalen Normungsorganisationen verpflichten sich, diese EN vollstédndig und unverandert zu tbernehmen.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Task Group "Synthetische Werkstoffe" (WG 2/TG 7) des
CEN/TC 163 durchgefuhrt, deren Federfihrung Frankreich obliegt; fir Deutschland war der AusschuB3
NAW V 18/UA 5 "Werkstoffe" (Obmann: Dr. Th. Wilhelm, Oberderdingen) an der Bearbeitung beteiligt.
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) ENTWURF
EUROPAISCHE NORM prEN 13558

EUROPEAN STANDARD |
NORME EUROPEENNE Mai 1999

ICS
Deutsche Fassung
Spezifizierung von schlagzah-modifizierten Acrylplatten fur
Duschwannen fir den Hausgebrauch
Specifications for impact modified extruded acrylic sheets Spécifications des feuilles d'acrylique extrudées modifiées

for shower trays for domestic purposes choc pour receveurs de douche & usage domestique

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163
erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
ertillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen

Norm zu geben ist.

Dieser Européische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschiand, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Istand, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und

dem Vereinigten Kénigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstuck hat noch nicht den Status einer Europaischen Norm. Es wird zur Prufung und Stellungnahme vorgelegt.
Es kann sich noch ohne Ankundigung andern und darf nicht als Europaische Norm in Bezug genommen werden.

Warnvermerk : Dieses Schriftstick hat noch nicht den Status einer Europdischen Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung &ndern und darf nicht als Européische Norm in Bezug genommen werden.
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