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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 1367-7:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 „Gesteinskörnungen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-03-13 AA „Gemeinschafts-
arbeitsausschuss NA 062/FGSV: Gesteinskörnungen; Prüfverfahren, Petrographie, Probenahme und 
Präzision“ im Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN. 

 

²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 1367-7:2013-09

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1367-7-2013-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1367-7-2013-09


Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokument-Stage:   einstufiges Annahmeverfahren 
Dokument-Sprache:   D 
 
  STD Version 2.5a 
 

CEN/TC 154 
Datum:  2013-08 

FprEN 1367-7:2013 

CEN/TC 154 

Sekretariat:   BSI 

Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit 
von Gesteinskörnungen — Teil 7: Bestimmung des Widerstandes von 
leichten Gesteinskörnungen gegen Frost-Tau-Wechsel 

 

Tests for thermal and weathering properties of aggregates — Part 7: Determination of resistance to freezing and 
thawing of Lightweight aggregates 
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