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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 14187-3:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 „Straßenbaustoffe" 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.  

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-07 AA „Materialien für Betonstraßen 
(SpA CEN/TC 227/WG 3)" im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau). 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14187-3:2003-09 wurde folgende Änderung vorgenommen: 

a) Redaktionelle Überarbeitung. 
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prEN 14187-3:2014 

CEN/TC 227 

Sekretariat:   DIN 

Kalt verarbeitbare Fugenmassen — Teil 3: Prüfverfahren zur Bestimmung 
der selbstverlaufenden Eigenschaften 

Mastics pour joints appliqués à froid — Partie 3 : Méthodes d'essai pour la détermination des propriétés d'auto 
nivellement 

Cold applied joint sealants — Test methods — Part 3: Determination of self-levelling properties 

 

ICS:   

Deskriptoren   
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