
DEUTSCHE NORM Entwurf September 2001

Abdichtungsbahnen
Abdichtung für Betonbrücken und andere Verkehrsflächen

auf Beton
Bestimmung der Wasserabsorption

Deutsche Fassung prEN 14223:2001
EN 14223

ICS 91.100.50

Flexible sheets for waterproofing �
Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces
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Feuilles souples d'étanchéité �
Étanchéité pour ponts et autres surfaces en béton circulables les
véhicules � Détermination de l'absoption d'eau;
Version allemande prEN 14223:2001
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut
für Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Dieser europäische Norm-Entwurf ist vom Technischen Komitee CEN/TC 254 �Abdichtungsbahnen�
(Sekretariat: Großbritannien) erarbeitet worden.

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Ausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist der
als Spiegelausschuss zum CEN/TC 254 eingesetzte Arbeitsausschuss 02.09.00 �Abdichtungsbahnen�.

Für den im Abschnitt 2 zitierten europäischen Norm-Entwurf wird im Folgenden auf den entsprechenden
deutschen Norm-Entwurf hingewiesen:

 prEN 13375 siehe E DIN EN 13375

Fortsetzung Seite 2
und 5 Seiten prEN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Full document details: E DIN EN 14223:2001-09
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

E DIN EN 13375, Abdichtungsbahnen � Abdichtungssysteme für Brücken und andere Verkehrsflächen
aus Beton � Regeln für die Probenentnahme und Vorbereitung von Prüfkörpern; Deutsche Fassung
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