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Nationales Vorwort 

Dieser Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 „Holzwerkstoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat 
von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 042-02-15 AA „Holzwerkstoffe — Spiegelausschuss zu 
CEN/TC 112 und ISO/TC 89“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14322:2004-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anwendungsbereich um Strangpressplatten und Sandwichplatten für Möbel erweitert; 

b) Klassifizierung der Abriebbeständigkeit nur auf den Anfangsabriebpunkt bezogen; 

c) Verhalten gegenüber Zigarettenglut in Tabelle A.1 gestrichen; 

d) Anhang B für Formaldehydabgabe überarbeitet. 
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