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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 14389-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 226 „Straßenausstattung“ 
dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich), Arbeitsgruppe 6 „Lärmschutzeinrichtungen“ (Federführung: 
Belgien) gehalten wird, unter deutscher Mitwirkung erarbeitet. 

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss. ist der als Spiegelausschuss zu 
CEN/TC 226 WG 6 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-10-26 AA „Lärmschutzeinrichtungen“ des 
Normenausschusses Bauwesen (NABau) im DIN. 

Für die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche 
Norm hingewiesen: 

ISO 9227  siehe DIN EN ISO 9227 

Änderungen: 

Gegenüber DIN EN 14389-1:2008-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Einleitung überarbeitet; 

b) Anwendungsbereich überarbeitet und um Bedingungen ergänzt, für die Nachweise über die Beständigkeit 
erbracht werden müssen; 

c) Normative Verweisungen ergänzt; 

d) Begriffe erweitert; 

e) Abschnitt 4 (Anforderungen) komplett überarbeitet, um Kohärenz mit der neuen EN 14389-2 zu schaffen; 

f) der Anbieter muss nun entsprechend Tabelle 1 die Nutzungsdauer der akustischen Eigenschaften in 
Abhängigkeit von Umweltklassifizierungen angeben; 

g) neuer Anhang A (Klassifizierung von Umweltbedingungen); 

h) neuer Anhang B (Werkstoffnormen); 

i) redaktionelle Überarbeitung. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 9227, Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären — Salzsprühnebelprüfungen  
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 14389-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 226 „Straßenausstattung“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 14839-1:2007 ersetzen. 

Die wichtigste Veränderung zur vorherigen Ausgabe ist eine neue Darstellung der Anforderungen, um 
Kohärenz mit der neuen EN 14389-2 zu schaffen. In der neuen Version muss der Anbieter in Tabelle 1 die 
Nutzungsdauer der akustischen Eigenschaften in Abhängigkeit von Umweltklassifizierungen angeben. 

Dieser Teil betrifft die Langzeitbeständigkeit. Er sollte in Verbindung mit folgenden Teilen gelesen werden: 

EN 1793, Lärmschutzvorrichtungen an Straßen — Prüfverfahren zur Bestimmung der akustischen 
Eigenschaften 

  Teil 1: Produktspezifische Merkmale der Schallabsorption 

  Teil 2: Produktspezifische Merkmale der Luftschalldämmung in diffusen Schallfeldern 

  Teil 6: Produktspezifische Merkmale — In-situ-Werte der Luftschalldämmung in gerichteten Schallfeldern 

CEN/TS 1793-5, Lärmschutzeinrichtungen an Straßen — Prüfverfahren zur Bestimmung der akustischen 
Eigenschaften 

  Teil 5: Produktspezifische Merkmale — In-situ-Werte der Schallreflexion und der Luftschalldämmung 

EN 1794, Lärmschutzeinrichtungen an Straßen — Nichtakustische Eigenschaften 

  Teil 1: Mechanische Eigenschaften und Anforderungen an die Standsicherheit 

  Teil 2: Allgemeine Sicherheits- und Umweltanforderungen 

  Teil 3: Brandverhalten von Lärmschutzeinrichtungen auf Grundlage der Bewertung der Bauteile 

EN 14389, Lärmschutzvorrichtungen an Straßen — Verfahren zur Bewertung der Langzeitwirksamkeit 

  Teil 2: Nichtakustische Eigenschaften 

EN 60721-3-4, Klassifizierung von Umweltbedingungen 

  Teil 3: Klassen von Umwelteinflußgrößen und deren Grenzwerte — Hauptabschnitt 4: Ortsfester Einsatz, 
nicht wettergeschützt (IEC 60721-3-4:1995) 
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