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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 14533:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 248 „Textilien und textile 
Erzeugnisse“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NMP/NHM 
NA 062-05-43 GA „Brennverhalten von Textilien, Textil- und Polsterverbunden" im Normenausschuss 
Materialprüfung (NMP) im DIN. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14533:2003-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen aktualisiert; 

b) redaktionelle Änderungen. 
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FprEN 14533:2014 

CEN/TC 248 

Sekretariat:   BSI 

Textilien und textile Erzeugnisse — Brennverhalten von Bettzeug — 
Klassifikationsschema 

Textiles et produits textiles — Comportement au feu des articles de literie — Système de classification 

Textiles and textile products — Burning behaviour of bedding items — Classification scheme 
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