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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 1471:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 „Elastische, textile und 
Laminat-Bodenbeläge“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-09 AA „Prüfung und 
Verwendungsbereichseinstufung von textilen Bodenbelägen“ im Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN. 

Für die in diesem Dokument zitierten Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen 
hingewiesen: 

EN 20105-A02:1994 siehe DIN EN 20105-A02:1994-10 

ISO 105-A01 siehe DIN EN ISO 20105-A01 

ISO 2424 siehe DIN ISO 2424 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1471:2004-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Einleitung hinzugefügt; 

b) Abschnitt 1 „Anwendungsbereich“ überarbeitet; 

c) Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“ aktualisiert; 

d) in Abschnitt 3 „Begriffe“ Nummerierung geändert; 

e) Abschnitt 5 „Geräte“ und Abschnitt 7 „Änderungsbeurteilung“ überarbeitet; 

f) Norm redaktionell überarbeitet. 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 20105-A02:1994-10, Textilien — Farbechtheitsprüfungen — Teil A02: Graumaßstab zur Bewertung 
der Änderung der Farbe (ISO 105-A02:1993); Deutsche Fassung EN 20105-A02:1994 

DIN EN ISO 20105-A01, Textilien — Farbechtheitsprüfungen — Teil A01: Allgemeine Prüfgrundlagen 

DIN ISO 2424, Textile Bodenbeläge — Begriffe 

²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 1471:2014-05

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1471-2014-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1471-2014-05


Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokument-Stage:   CEN-Umfrage 
Dokument-Sprache:   D 

CEN/TC 134 
Datum:  2014-03 

prEN 1471:2014 

CEN/TC 134 

Sekretariat:   NBN 

Textile Bodenbeläge — Beurteilung der Aussehensveränderung 

Revêtements de sol textiles — Evaluation des changements d'aspect 

Textile floor coverings — Assessment of changes in appearance 

ICS:   

Deskriptoren   

²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 1471:2014-05

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1471-2014-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1471-2014-05


prEN 1471:2014 (D) 

2 

Inhalt 

 Seite 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 

Einleitung .............................................................................................................................................................4 

1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5 

2 Normative Verweisungen ......................................................................................................................5 

3 Begriffe ...................................................................................................................................................5 

4 Kurzbeschreibung .................................................................................................................................6 

5 Allgemeine Prüfeinrichtung ..................................................................................................................7 

5.1 Abmusterungskabine ............................................................................................................................7 

5.2 Digitales Bild ..........................................................................................................................................7 

5.3 Großformatige Graumaßstäbe ..............................................................................................................7 

6 Probenauswahl und Probenahme ........................................................................................................7 

7 Beurteilung der Aussehensveränderung ............................................................................................8 

7.1 Beurteilungspersonen ...........................................................................................................................8 

7.2 Durchführung .........................................................................................................................................8 

7.3 Farbänderung .........................................................................................................................................8 

7.4 Prüfbericht ..............................................................................................................................................9 

 

E DIN EN 1471:2014-05 
²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 1471:2014-05

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1471-2014-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1471-2014-05

