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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 15039:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 „Wasserver-
sorgung“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-04-02 AA „Wasser-
aufbereitung“ im Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN. 

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm in Deutschland wird vom deutschen Fachgremium 
NA 119-04-02 AA unter Bezugnahme auf die in der Einleitung der Europäischen Norm angegebenen 
Vorbehalte auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) verwiesen. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen, wobei die EN-ISO-Normen nur dann genannt sind, wenn sie nicht als 
DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zählnummer veröffentlicht sind: 

EN ISO 3696 siehe DIN ISO 3696 
ISO 6703-1 siehe DIN 38405-13 
ISO 9174 siehe DIN EN 1233 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 15039:2006-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) zusätzliche Monomere aufgenommen; 

b) Angaben zur Gefahren- und Sicherheitskennzeichnung an das Global Harmonisierte System zur 
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) angepasst; 

c) normative Verweisungen aktualisiert. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN 38405-13, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Anionen 
(Gruppe D) — Bestimmung von Cyaniden (D 13) 

DIN EN 1233, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Chrom — Verfahren mittels Atomabsorptions-
spektrometrie 

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke — Anforderungen und Prüfungen 

Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – 
TrinkwV 2001) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 2011 (BGBl. I, 2011, Nr. 61, S. 2370-
2396), zuletzt geändert durch die zweite Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung 
(TrinkwVÄndV 2) vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I, 2012, Nr. 58, S. 2562-2567)*) 

                                                      

*) Bezugsquelle: Bundesministerium der Justiz (Internet: http://www.gesetze-im-internet.de). 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 15039:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 „Wasser-
versorgung“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 15039:2006 ersetzen. 

Wesentliche technische Unterschiede zwischen dieser Ausgabe und EN 15039:2006 sind Folgende: 

  Ersatz der Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge durch Kennzeichnung nach 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008. 
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Einleitung 

Hinsichtlich möglicher nachteiliger Auswirkungen der in dieser Europäischen Norm beschriebenen Produkte 
auf die Qualität des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf Folgendes hingewiesen: 

a) Diese Europäische Norm enthält keine Angaben darüber, ob die Produkte in den einzelnen Mitglied-
staaten der EU oder der EFTA ohne Einschränkungen angewendet werden dürfen. 

b) Es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften über die Verwendung und/oder die 
Eigenschaften dieser Produkte gültig bleiben, bis entsprechende europäische Regelungen verabschiedet 
worden sind. 

ANMERKUNG Eine Übereinstimmung mit dieser Europäischen Norm bedeutet keine gleichzeitige Annahme oder 
Zulassung der Produkte in einem der Mitgliedsländer der EU oder EFTA. Die Anwendung der in dieser Europäischen 
Norm beschriebenen Produkte unterliegt den jeweiligen Regelungen der nationalen autorisierten Stellen. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm gilt für Polycarbonsäuren und deren Salze (Polycarboxylate), die als Antiscalants 
(Kesselsteingegenmittel) für Membranen zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
bestimmt sind. Sie beschreibt die Eigenschaften und legt die Anforderungen sowie die entsprechenden 
Analysenverfahren für Polycarbonsäuren und Polycarboxylate fest. Sie enthält Angaben zu deren 
Verwendung als Antiscalants für Membranen in der Wasseraufbereitung. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN ISO 3696, Wasser für analytische Laborzwecke — Spezifikation und Prüfverfahren (ISO 3696:1987) 

EN ISO 5961, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Cadmium durch Atomabsorptionsspektrometrie 
(ISO 5961:1994) 

EN ISO 11885, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv 
gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) (ISO 11885:2007) 

EN ISO 11969, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Arsen — Atomabsorptionsspektrometrie (Hydrid-
verfahren) (ISO 11969) 

EN ISO 12846, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Quecksilber — Verfahren mittels Atomabsorptions-
spektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung (ISO 12846) 

ISO 3165, Sampling of chemical products for industrial use — Safety in sampling 

ISO 6206, Chemical products for industrial use — Sampling — Vocabulary 

ISO 6703-1, Water quality — Determination of cyanide — Part 1: Determination of total cyanide 

ISO 8213, Chemical products for industrial use — Sampling techniques — Solid chemical products in the form 
of particles varying from powders to coarse lumps 

ISO 8288:1986, Water quality — Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead — Flame 
atomic absorption spectrometric methods 

ISO 9174, Water quality — Determination of chromium — Atomic absorption spectrometric methods 

ISO 9965, Water quality — Determination of selenium — Atomic absorption spectrometric method (hydride 
technique) 

3 Beschreibung 

3.1 Identifizierung 

3.1.1 Chemische Bezeichnung 

Homopolymere: 

a) Polyacrylsäure; 

b) Polymethacrylsäure; 

c) Polymaleinsäure; 

d) Polyasparaginsäure. 
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Diese Säuren können auch als Natrium-, Kalium- oder Ammoniumsalze eingesetzt werden. 

Copolymere der Acrylsäure, Methacrylsäure, Maleinsäure, Vinylsulfonsäure, Allylsulfonsäure, Methallylsufon-
säure, 2-Acrylamido-2-methyl-1-propansulfonsäure, Vinylphosphonsäure, 2-Methoxyethylphosphonsäure, des 
Ethylenoxids, der  -Olefine, des Acrylamids, des 4-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]-Benzolsulfonsäure-
Natriumsalzes, des 4-vinyl-Benzolsulfonsäure-Natriumsalzes und des 2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)-1-
Propansulfonsäure-Mononatriumsalzes. 

Polymere der Polyetherdiamine und Phosphorsäuren. 

Die monomeren Säuren können ebenfalls als Natrium-, Kalium- oder Ammoniumsalze eingesetzt werden. 

3.1.2 Synonyme oder allgemeine Bezeichnungen  

Keine. 

3.1.3 Relative molekulare Masse  

< 100 000 g/mol. 

3.1.4 Summenformel  

Keine. 

3.1.5 Chemische Formel  

Homopolymere: 

a) (C2H3COOH)n; 

b) (C3H5COOH)n; 

c) (HOOCC2H2COOH)n; 

d) (C4H5O4N)n. 

Monomere für die Copolymere: C2H3COOH, C3H5COOH, HOOCC2H2COOH, C2H4O3S, C3H6O3S, C4H8O3S, 
C7H13NO4S, C2H5O3P, C3H9O4P, C3H5NO, C10H12O4SNa, C8H8O3SNa, C6H12O5SNa. 

Polymere, die aus Polyetherdiaminen hergestellt werden H2N-C(R)HCH2-(OCH2C(R)H)a-(OCH2C(R)H)b-NH2, 

a = 2 bis 12, b = 0 bis 1 und R ist Wasserstoff oder Methyl, und H3O3P. 

3.1.6 CAS-Registriernummer1)  

Homopolymere (Säuren): 

a) 9003-01-4;  

b) 25087-26-7;  

c) 26099-09-2;  

d) 25608-40-6. 

                                                      

1) Chemical Abstracts Service Registry Number. 
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Tabelle 1 — Salze 

 Na+ K+ NH4
+ 

AcS (Polyacrylat) 
9003-04-7 

(teilweise neutralisiert) 
25549-84-2 

25608-12-2 
9003-03-6 

(teilweise neutralisiert) 
28214-57-6 

MacS (Polymethacrylat) 54193-36-1 29297-93-6 28805-15-4 

Maleinsäure (Maleat) 30915-61-8   

 

Copolymere: 

Polyacrylsäure-Acrylamid: 9003-06-9; 

Acrylsäure-Methacrylsäure: 25751-21-7; 

Acrylsäure-Itaconsäure: 28948-33-8; 

Acrylsäure-Maleinsäure: 29132-58-9. 

Acrylsäure-Methacrylsäure-Ethylenoxid: 1246089-72-4; 

Maleinsäure- -Olefine: 39612-00-5; 

Umsetzung von Acrylsäure mit Hypophosphit: 129898-01-7; 

Umsetzung von Acrylsäure mit Bisulfit: 68479-09-4; 

Umsetzung von Acrylsäure mit Isopropanol: 113133-74-7. 

Monomere: 

Benzolsulfonsäure, 4-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]-, Natriumsalz: 1208-67-9; 

Benzolsulfonsäure, 4-ethenyl-, Natriumsalz: 2695-37-6; 

1-Propansulfonsäure, 2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)-, Mononatriumsalz: 52556-42-0. 

3.1.7 EINECS-Nummer2)  

Die EINECS-Erklärungen lauten für alle erwähnten Produkte: POLYMER (alle verwendeten Monomere sind in 
der EINECS-Bestandsliste geführt). 

3.2 Handelsformen 

Die Polycarbonsäuren und Polyacrylate sind als wässrige Lösungen sowie als Granulate und Pulver erhältlich. 
Alle erwähnten Konzentrationen beziehen sich auf die aktive Substanz und müssen dementsprechend 
berechnet werden. 

                                                      

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 
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