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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 15457:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 „Lacke und 
Anstrichstoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-15 AA im Normenausschuss 
„Beschichtungsstoffe und Beschichtungen“ (NAB) verantwortlich. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 15457:2007-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) ein neuer Begriff „Wirkstoff“ wurde eingeführt; 

b) die Bewertung des prozentualen Flächenanteils von Schädigungen nach prEN 16492:2013, Tabelle A.3 
wurde aufgenommen; 

c) die Norm wurde redaktionell überarbeitet. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 15457:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 „Lacke und 
Anstrichstoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 15457:2007 ersetzen. 

E DIN EN 15457:2014-02 
²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 15457:2014-02

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15457-2014-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15457-2014-02

