DEUTSCHE NORM Entwurf  sanuar 2001

Abdichtungsbahnen
Verfahren zur Bestimmung der Einwirkung von Bitumen DIN
Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen EN
Deutsche Fassung prEN 1548:2000 1548

Einspruche bis 2001-02-28

ICS 91.100.50 Vorgesehen als
teilweiser Ersatz fur

Flexible sheets for waterproofing — Method for exposure to bitumen — DIN 16726 : 1986-12;

Plastic and rubber sheets for roof waterproofing; Ersatz fur

German version prEN 1548 : 2000 E DIN EN 1548 : 1994-11

Feuilles souples d'étanchéité — Méthode d'exposition au bitume —
Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastoméres;
Version allemande prEN 1548 : 2000

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN, 10772 Berlin (Haus-
anschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 254 "Abdichtungsbahnen" wird tiber die Normenausschiisse Kunststoffe (FNK),
Kautschuktechnik (FAKAU) und Bauwesen (NABau) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuss beteiligt:
FNK-AA 403.2 "Baubahnen".

Der unter dem Ersatzvermerk angegebene vorgesehene teilweise Ersatz von DIN 16726 : 1986-12 gilt ab dem
Termin der Fertigstellung des Paketes Europaischer Normen It. Beschluss des Technischen Buros des
Europaischen Komitees fir Normung, CEN/BT C119/2000 (im Zusammenhang mit Resolution BT 20/1993) :
2000-05.

Fir "Elastomerbahnen” findet man in Deutschland den Begriff "Kautschukbahnen®.

Anderungen

Gegenuber DIN 16726 : 1986-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt des Europaischen Norm-Enwurfes prEN 1548 : 2000 vollsténdig Gbernommen.

b) Die Bestimmung der Einwirkung von Bitumen auf Probekdrper aus Dach- und Dichtungsbahnen aus Kunststoff
und Elastomeren bei erhéhter Temperatur wird in diesem Norm-Entwurf ausfiihrlich beschrieben; es wird nicht,
wie in DIN 16726 : 1986-12 auf veraltete nationale Normen verwiesen.

c) Dieser Norm-Entwurf beinhaltet Verfahren zur Bestimmung der Eigenschaftséanderungen (Masse, Mafle,
Aussehen, physikalische Eigenschaften), die aus dem Einwirken von Bitumen resultieren.

d) Der informative Anhang A 'Kalibrierung des Priifgerates' ist in diesem Norm-Entwurf mitaufgenommen.

Fortsetzung 10 Seiten prEN

Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Raf. Nrwm
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet. - . 3,
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin Bﬁegfrﬂ%nt gﬁﬁ%é %b

Full document details: E DIN EN 1548:2001-01


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1548-2001-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1548-2001-01

~ Leerseite ~

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1548:2001-01


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1548-2001-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1548-2001-01

ENTWURF

EUROPAISCHE NORM prEN 1548
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Oktober 2000
ICS

Deutsche Fassung

Abdichtungsbahnen

Verfahren zur Bestimmung der Einwirkung von Bitumen
Kunststoff- und Elastomerbahnen fir Dachabdichtungen

Flexible sheets for waterproofing — Method for Feuilles souples d'étanchéité — Méthode d'exposition
exposure to bitumen — Plastic and rubber sheets for au bitume — Feuilles d'étanchéité de toiture
roof waterproofing plastiques et élastomeéres

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur zweiten CEN-
Umfrage vorgelegt.

Er wurde vom CEN/TC 254 "Abdichtungsbahnen” erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-
Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzosisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschiand, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

Warnvermerk: Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europaischen
Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt. Es kann sich noch ohne
Ankundigung andern und darf nicht als Europaische Norm in Bezug genommen

werden. C E N

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B 1050-Briissel

© 2000 CEN - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem

Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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