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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 15799:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 �Wasserversorgung� 
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der DIN-DVGW-Gemeinschaftsarbeitsausschuss 
NA 119-07-13 AA �Aufbereitungsstoffe und -anlagen� im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 15799:2010-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Hinweis auf die EU-Richtlinie 67/548/EWG bezüglich der Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung 
von gefährlichen Stoffen ersetzt durch den Hinweis auf die EU-Verordnung Nr. 1272/2008; 

b) Hinweis aufgenommen, dass der Anwender die Unverträglichkeiten der transportierten Produkte 
untereinander kennen muss; 

c) erforderliche Angaben für die Produktkennzeichnung auf die Begleitdokumente ausgedehnt. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 15799:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 �Wasserversorgung� 
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 15799:2010 ersetzen. 

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe wurden folgende technische Änderungen vorgenommen: 

a) 8.3 �Transportvorschriften und -kennzeichnung� wurde geändert. Der Satz �Der Anwender muss die 
Unverträglichkeiten zwischen den transportierten Produkten kennen.� wurde hinzugefügt; 

b) 8.4 �Produktkennzeichnung� wurde geändert. Die Anforderungen an die Produktkennzeichnung werden 
auch auf die Begleitdokumente angewendet; 

c) Literaturhinweise wurden aktualisiert. 
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Einleitung 

Hinsichtlich möglicher nachteiliger Auswirkungen des in diesem Dokument beschriebenen Produktes auf die 
Qualität des Schwimm- und Badebeckenwassers wird auf Folgendes hingewiesen: 

a) Dieses Dokument enthält keine Angaben darüber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedstaaten der 
EU oder der EFTA ohne Einschränkungen angewendet werden darf. 

b) Es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften über die Verwendung und/oder die 
Eigenschaften dieses Produktes gültig bleiben, bis entsprechende europäische Regelungen 
verabschiedet worden sind. 

ANMERKUNG Eine Übereinstimmung mit diesem Dokument bedeutet keine gleichzeitige Annahme oder Zulassung 
des Produktes in einem der Mitgliedstaaten der EU oder EFTA. Die Anwendung des in diesem Dokument beschriebenen 
Produktes unterliegt den jeweiligen Regelungen der nationalen autorisierten Stellen. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument gilt für Pulver-Aktivkohle zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser. Es 
beschreibt die Eigenschaften von Pulver-Aktivkohle und legt die Anforderungen sowie die entsprechenden 
Prüfverfahren für Pulver-Aktivkohle fest. Es enthält Angaben zu deren Anwendung in der Aufbereitung von 
Schwimm- und Badebeckenwasser. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 12902, Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch � Anorganische Filterhilfs- 

und Filtermaterialien � Prüfverfahren 

EN 12903:2009, Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch � Pulver-Aktivkohle 

3 Begriffe 

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgeführt.  

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp 

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

4 Beschreibung 

Hinsichtlich der Identifizierung, der Handelsform und der chemischen Eigenschaften siehe die 
entsprechenden Unterabschnitte von EN 12903. 

Für zusätzliche Informationen zu Pulver-Aktivkohle siehe Anhang A. 

5 Physikalische Eigenschaften 

Hinsichtlich der physikalischen Eigenschaften muss das Produkt den in den entsprechenden 
Unterabschnitten von EN 12903 festgelegten Anforderungen entsprechen. 

Im Falle von Pulver-Aktivkohle mit sehr geringer Korngröße (1 �m), die in Verbindung mit Ultrafiltration 

eingesetzt wird, sollten die Gehalte an Überkorn und Unterkorn einen Massenanteil von 5 % nicht 
überschreiten. 
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6 Reinheitskriterien 

6.1 Allgemeines 

Dieses Dokument gibt die Mindestreinheitskriterien für Pulver-Aktivkohle zur Aufbereitung von Schwimm- 
und Badebeckenwasser an. Grenzwerte sind für solche Verunreinigungen angegeben worden, die häufig im 
Produkt auftreten. Wenn die Rohstoffe oder das Herstellungsverfahren zum Auftreten anderer 
Verunreinigungen führen können, ist dies dem Anwender und falls notwendig den zuständigen Behörden 
mitzuteilen. 

ANMERKUNG Die nationalen Bestimmungen ermöglichen es Anwendern zu prüfen, ob das Produkt einen geeigneten 
Reinheitsgrad für die Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser besitzt, wobei die Wasserbeschaffenheit, die 
erforderliche Dosierung, der Gehalt an anderen Verunreinigungen und von in dem Produkt enthaltenen Begleitstoffen, 
die nicht in dieser Produktnorm benannt sind, in Betracht zu ziehen sind. 

Grenzwerte sind für solche Verunreinigungen und chemischen Parameter angegeben worden, die in 
signifikanten Mengen aus den angewandten Herstellungsverfahren und Rohstoffen stammen können. Wenn 
das Herstellungsverfahren oder die Rohstoffe zum Auftreten signifikanter Mengen von Verunreinigungen, 
Nebenprodukten oder Zusätzen führen, ist dies dem Anwender mitzuteilen. 

6.2 Verunreinigungen und Nebenbestandteile 

Der Gehalt an Asche, Wasser und wasserlöslichen Bestandteilen muss den Anforderungen nach EN 12903 
entsprechen. 

6.3 Wasserextrahierbare Substanzen 

Der Gehalt an Arsen, Cadmium, Chrom, Quecksilber, Nickel, Blei, Antimon, Selen, Cyanid und PAK muss den 
Anforderungen nach EN 12903 entsprechen. 

ANMERKUNG Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK): Die Summe der nachgewiesenen 
Konzentrationen an Fluoranthen, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(a)pyren, Benzo(ghi)perylen, 
Indeno(1,2,3-cd)pyren. 

6.4 Spezifische Eigenschaften 

Die Iodzahl von Pulver-Aktivkohle darf nicht weniger als 600 mg/g betragen. 

ANMERKUNG Bei bestimmten Anwendungen sind niedrigere Werte zulässig. 

7 Prüfverfahren 

Die Verfahren für Probenahme und Analyse entsprechen denjenigen nach EN 12902 und EN 12903. 

8 Kennzeichnung, Transport, Lagerung 

8.1 Lieferformen 

Pulver-Aktivkohle muss in Papiersäcken (10 kg bis 25 kg), Schüttgutcontainern (�Semi-Bulk-Behältern�) 
(Polypropylen-Säcke, Metall- oder Papptrommeln bzw. Wellpappenkartons für Mengen von 200 kg bis 
800 kg) oder lose in Silofahrzeugen (bis zu 50 m3) ausgeliefert werden. 

Damit die Reinheit des Produktes nicht beeinträchtigt wird, dürfen die Gebinde zuvor für kein anderes 
Produkt verwendet oder müssen vor Gebrauch besonders gereinigt und vorbereitet worden sein. 

E DIN EN 15799:2020-07 � Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 15799:2020-07

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15799-2020-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15799-2020-07

