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Nationales Vorwort 

Das Dokument prEN 164925:2012 fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 139 
„Lacke und Anstrichstoffe“ (Sekretariat: DIN, Deutschland).  

Das zuständige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-15 AA „Bautenbeschichtungen“ in 
Zusammenarbeit mit dem NA 002-00-07 AA „Allgemeine Prüfverfahren für Beschichtungsstoffe und 
Beschichtungen“ im Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN. 
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Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokument-Stage:   CEN-Umfrage 
Dokument-Sprache:   D 

CEN/TC 139 
Datum:  2012-10 

prEN 16492:2012 

CEN/TC 139 

Sekretariat:   DIN 

Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Oberflächenveränderungen auf 
Beschichtungen versursacht durch Pilze und Algen 

 

Paints and varnishes — Evaluation of the surface disfigurement caused by fungi and algae on coatings 

 

ICS:   

Deskriptoren   
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