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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 16602-70-13:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/TC 5 „Raumfahrt“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wird DIN EN 14099:2002-10 ersetzen. 

Dieses Dokument wurde speziell zur Behandlung von Raumfahrtsystemen erarbeitet und hat daher Vorrang 
vor jeglicher Europäischer Norm, da es denselben Anwendungsbereich hat, jedoch über einen größeren 
Geltungsbereich (z. B. Luft- und Raumfahrt) verfügt. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-10-01 AA „Interoperabilität von 
Informations-, Kommunikations- und Navigationssystemen“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt 
(NL). 

Änderungen 

Gegenüber wird DIN EN 14099:2002-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Norm-Nummer geändert. 

b) keinerlei Änderungen des Textes. 

²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 16602-70-13:2014-07

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16602-70-13-2014-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-16602-70-13-2014-07


E DIN EN 16602-70-13:2014-07 

3 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Begriffe 

3 Begriffe und Abkürzungen 

3.1 Begriffe aus anderen Normen 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach ECSS-S-ST-00-01, insbesondere der folgende 
Begriff. 

Anforderung 

3.2 Für diese Norm spezifische Begriffe 

3.2.1 
Charge 
während eines Arbeitsganges gefertigte Menge 

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Charge kann in mehrere Lose unterteilt sein. 

3.3 Abkürzungen 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die Abkürzungen in ECSS-S-ST-00-01 und die folgenden 
Abkürzungen: 

Abkürzung Bedeutung 

RH relative Luftfeuchte (en: relative humidity) 
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 Raumfahrtproduktsicherung - Ermittlung der Schäl- und 
Abziehfestigkeit von Überzügen und Beschichtungen unter 
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This draft European Standard is submitted to CEN members for unique acceptance procedure. It has been drawn up by the Technical 
Committee CEN/CLC/TC 5. 
 
If this draft becomes a European Standard, CEN and CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal 
Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. 
 
This draft European Standard was established by CEN and CENELEC in three official versions (English, French, German). A version in any 
other language made by translation under the responsibility of a CEN and CENELEC member into its own language and notified to the 
CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions. 
 
CEN and CENELEC members are the national standards bodies and national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, 
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, 
Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom. 
 
Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to 
provide supporting documentation. 
 
Warning : This document is not a European Standard. It is distributed for review and comments. It is subject to change without notice and 
shall not be referred to as a European Standard. 

CEN-CENELEC Management Centre: 

Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels 

© 2014 CEN/CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved 
worldwide for CEN national Members and for CENELEC 
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