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Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN16662-2:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC301 �Straßenfahrzeuge�  

erarbeitet,  dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA085-00-07AA �Gleitschutzketten�  

im DIN-Normenausschuss Rundstahlketten  (NRK). 

DINEN16662 besteht unter dem allgemeinen  Titel Straßenfahrzeuge�  Zusätzliche Gleitschutzvorrichtungen  

für  Reifen  an Personenfahrzeugen  und  leichten  Nutzfahrzeugen  aus  den folgenden Teilen: 

�  Teil 1:  Sicherheitstechnische  Anforderungen  und  Prüfverfahren  

� Teil 2:  Spezifische  Prüfverfahren  

Für die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 6507-1 siehe DINEN ISO6507-1 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN ISO6507-1, Metallische Werkstoffe�  Härteprüfung  nach  Vickers�  Teil 1:  Prüfverfahren  
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�  Leerseite � 
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Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument (prEN16662-2:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC301 �Straßenfahrzeuge�  

erarbeitet,  dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument  ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.  
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  die spezifischen Prüfverfahren für verschiedene Arten von SGD (zusätzliche Gleitschutz-
vorrichtungen, en: supplementary  grip devices) fest: Gleitschutzvorrichtung aus  Metall,  Gleitschutzvorrich-
tung  aus  Gewebe, nichtmetallisches  Gleitschutznetz und  Hybridgleitschutzvorrichtung. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

EN16662-1:2020, Straßenfahrzeuge�  Zusätzliche Gleitschutzvorrichtungen  für  Reifen  an  Personenfahrzeugen  

und  leichten  Nutzfahrzeugen�  Teil 1:  Sicherheitstechnische  Anforderungen  und  Prüfverfahren  

EN ISO13934-1, Textilien�  Zugeigenschaften  von textilen Flächengebilden�  Teil 1:  Bestimmung  der  

Höchstzugkraft  und  Höchstzugkraft-Dehnung  mit  dem Streifen-Zugversuch  (ISO 13934-1)  

EN ISO12947-1, Textilien�  Bestimmung  der  Scheuerbeständigkeit  von textilen Flächengebilden mit  dem 

Martindale-Verfahren�  Teil 1:  Martindale-Scheuerprüfgerät  (ISO 12947-1)  

EN ISO12947-2, Textilien�  Bestimmung  der  Scheuerbeständigkeit  von textilen  Flächengebilden mit  dem 

Martindale-Verfahren�  Teil 2:  Bestimmung  der  Probenzerstörung  (ISO 12947-2)  

ISO 6507-1, Metallic materials� Vickers  hardness test�  Part 1:  Test method 

DIN53863-1, Prüfung  von Textilien�  Scheuerprüfungen  von textilen Flächengebilden�  Allgemeines 

DIN53863-2, Prüfung  von Textilien�  Scheuerprüfungen  von textilen Flächengebilden�  Rundscheuerversuch  

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN16662-1:2020. 

ISO  und  IEC stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� ISO  Online  Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp  

� IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/  

4  Allgemeine Anforderungen 

Alle  nachstehend aufgeführten Prüfungen müssen entweder an  halbfertigen  Bauteilen  oder an  Material,  das 

einem Endprodukt entnommen  wurde, durchgeführt werden, um  die auf  dem Markt  erhältlichen Produkte zu 

überprüfen. 

Alle  Daten aus  internen Prüfungen nach prEN16662-2 müssen vom Antragsteller der Prüfstelle vor der Durch-
führung von Prüfungen nach  EN16662-1 zur Verfügung gestellt  werden. Alle  vom Antragsteller vorgelegten 

Prüfungen müssen von der Prüfstelle bestätigt  werden. 

Alle  Prüfungen müssen in geeigneten Prüflaboratorien und/oder von technisch qualifiziertem Personal durch-
geführt werden. 
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