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Tests for chemical properties of aggregates —
Part 3: Preparation of eluates by leaching of aggregates;
German version prEN 1744-3 : 2000

Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats —
Partie 3: Préparation d'eluats par lixiviation des granulats;
Version allemande prEN 1744-3 : 2000

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf ist im Komitee CEN/TC 154 "Zuschiage" unter intensiver deutscher Mitarbeit
ausgearbeitet worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der Unterausschuf3 NMP 311.4 "Priifung von Naturstein und
Gesteinskornungen; Chemische Prifverfahren" (Obmann: Dipl.-Ing. R. Lackner, Dortmund) im Arbeitsausschuf3
NMP 311/FGSV 6.2.0.1 “Priifung von Naturstein und Gesteinskdrnungen” (Obmann: Dr.-Ing. F.-R. Schreiber,
Hannover) des Normenausschusses Materialprifung (NMP) verantwortlich.

Fur die in Anhang A zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen: ’

ISO 5667-3 siehe DIN EN I1SO 5667-3
ISO 10523 siehe DIN 38404-5

ISO 11464 siehe DIN ISO 11464
ISO 11465 siehe DIN ISO 11465

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN ISO 5667-3
Wasserbeschaffenheit, Probenahme — Teil 3: Anleitung zur Konservierung und Handhabung von Proben

DIN 38404-5
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Physikalische und
physikalisch-chemische KenngréBen (Gruppe C) — Bestimmung des pH-Wertes (C 5)

DIN ISO11464
Bodenbeschaffenheit — Probenvorbehandlung fir physikalisch-chemische Untersuchungen

DIN I1SO 11465
Bodenbeschaffenheit — Bestimmung der Trockensubstanz und des Wassergehaltes auf Grundlage der Masse
— Gravimetrisches Verfahren
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Prafverfahren fur chemische Eigenschaften von Gesteinskérnungen
Teil 3: Herstellung von Eluaten durch Auslaugung von Gesteinskérnungen

Tests for chemical properties of aggregates — Part 3: Essais pour déterminer les propriétés chimiques des
Preparation of eluates by leaching of aggregates - granulats — Partie 3: Préparation d'eluats par
lixiviation des granulats

Dieser Europdische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt.
Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 erstelit.
Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CEN-Mit-
glieder gehaiten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfullen, in der die Bedin-
gungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung
der Status einer nationalen Norm zu geben ist.
Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finniand, F[ankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tsche-
chische Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

- Warnvermerk: Dieses Schriftstlick hat noch nicht den Status einer Europaischen
Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt. Es kann sich noch ohne
Ankindigung &andern und darf nicht als Europaische Norm in Bezug genommen

werden. C E N

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B 1050 Briissel
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