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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).
Nationales Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf ist im Komitee CEN/TC 154 "Zuschlage" unter intensiver deutscher Mitarbeit
ausgearbeitet worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der Unterausschuss NMP 311.3/FGSV 6.2.0.2 "Physika-
lische Prufverfahren; Petrographie, Probenahme und Préazision) im Arbeitsausschuss NMP 311/FGSV 6.2.0.1
“Prifung von Naturstein und Gesteinskérnungen” des Normenausschusses Materialprifung (NMP) verantwortlich.
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ICS

Deutsche Fassung

Prufverfahren fur chemische Eigenschaften von Gesteinskdérnungen

Teil 4: Bestimmung der Wasserempfindlichkeit von Fiillern in bitumenhaltigen Mischungen

Tests for chemical properties of aggregates — Essais pour déterminer les propriétés
Part 4: Determination of water susceptibility of chimiques des granulats - Partie 4:
fillers for bituminous mixtures Détermination de la susceptibilité f'eau des

fillers pour mélanges bitumineux

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine europaische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder
gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem
CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache
gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irfland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kdnigreich. -

Warnhinweis: Dieses Dokument ist keine Europaische Norm. Es wird zur Uberpriifung

und firr Stellungnahmen verbreitet. Er unterliegt Anderungen ohne vorherige Ankiindigung
und darf nicht als Europaische Norm in Bezug genommen werden.

CEN
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European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 2000 CEN - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 "Zuschlage" erarbeitet, dessen
Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument wird gegenwartig zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Diese Norm ist Teil einer Reihe von Verfahren zur Prifung der geometrischen Eigenschaften von Gesteins-

kérnungen. Prufverfahren fur andere Eigenschaften von Gesteinskérnungen sind durch die Teile der folgenden
Europaischen Normen gegeben:

EN 932 Prufverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen

EN 933 Prufverfahren fur geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen

EN 1097 Prufverfahren fur mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen

EN 1367 Erufven‘ahren fur thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit von Gesteins-
6érnungen

prEN 13179  Prifverfahren fur mineralische Fuller in bitumenhaltigen Mischungen

Weitere Teile von EN 1744 werden sein:
Teil 1: Chemische Analyse
Teil 2;: Bestimmung der Alkalibesténdigkeit

Teil 3: Herstellung von Eluaten durch Auslaugen von Gesteinskdrnungen
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