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Dieses Dokument (prEN 1816:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 �Elastische, textile und 
Laminat-Bodenbeläge� erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-05 AA �Elastische Boden-
beläge� im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1816:2010-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die normativen Verweisungen in Tabelle 1, Tabelle 2 und in Anhang A wurden aktualisiert; 

b) das Dokument wurde den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst. 

Nationales Vorwort 

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 1816:2019-07

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1816-2019-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1816-2019-07


Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokument-Stage:   CEN-Umfrage 
Dokument-Sprache:   D 
 
STD Version 2.9p 
 

CEN/TC 134 
Datum:  2019-06 

prEN 1816:2019 

CEN/TC 134 

Sekretariat:   NBN 

Elastische Bodenbeläge � Spezifikation für homogene und heterogene 
ebene Elastomer-Bodenbeläge mit Schaumstoffbeschichtung 

Revêtements de sol résilients � Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse 

avec semelle en mousse 

Resilient floor coverings � Specification for homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings with 

foam backing 

 

ICS:   

Deskriptoren   

 

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 1816:2019-07

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1816-2019-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1816-2019-07


prEN 1816:2019 (D) 

2 

 Seite 

Europäisches Vorwort........................................................................................................................................................... 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 4 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 4 

3 Begriffe ........................................................................................................................................................................ 5 

4 Allgemeine Anforderungen .................................................................................................................................. 5 

5 Klassifizierungsanforderungen .......................................................................................................................... 7 

6 Kennzeichnung ......................................................................................................................................................... 7 

Anhang A (informativ)  Wahlfreie Eigenschaften ....................................................................................................... 8 

Literaturhinweise ................................................................................................................................................................... 9 

 

Inhalt 

E DIN EN 1816:2019-07 � Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 1816:2019-07

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1816-2019-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1816-2019-07


prEN 1816:2019 (D) 

3 

Dieses Dokument (prEN 1816:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 �Elastische, textile und 
Laminat-Bodenbeläge� erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 1816:2010 ersetzen. 

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe wurden die folgenden technischen Änderungen vorgenommen: 

� Verweisungen auf Tabelle 1, Tabelle 2 und Anhang A. 

Europäisches Vorwort 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt die Eigenschaften von homogenen und heterogenen ebenen (einschließlich genarbten 
oder geprägten) Elastomer-Bodenbelägen mit Schaumstoffbeschichtung fest, die als Rollen oder in Platten-
form geliefert werden. 

Dieses Dokument enthält ein Klassifizierungssystem auf der Grundlage der Nutzungsintensität, das zeigt, wo 
für diese Bodenbeläge ein zufriedenstellender Nutzen möglich ist (siehe EN ISO 10874). Dieses Dokument 
legt auch die Anforderungen zur Kennzeichnung fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 425, Elastische Bodenbeläge und Laminatböden � Stuhlrollenversuch 

EN 12466, Elastische Bodenbeläge � Begriffe 

EN ISO 105-B02, Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil B02: Farbechtheit gegen künstliches Licht: 

Xenonbogenlicht 

EN ISO 10874, Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge � Klassifizierung (ISO 10874) 

EN ISO 23999, Elastische Bodenbeläge � Bestimmung der Maßänderung und Schüsselung nach Wärme-
einwirkung (ISO 23999) 

EN ISO 24340, Elastische Bodenbeläge � Bestimmung der Dicke der Schichten 

EN ISO 24341, Elastische und textile Bodenbeläge � Bestimmung der Länge, Breite und Geradheit einer Bahn 
(ISO 24341) 

EN ISO 24342, Elastische und textile Bodenbeläge � Bestimmung der Kantenlänge, Rechtwinkligkeit und 

Geradheit von Platten (ISO 24342) 

EN ISO 24343-1, Elastische und Laminat-Bodenbeläge � Bestimmung des Eindrucks und des Resteindrucks �

Teil 1: Resteindruck (ISO 24343-1) 

EN ISO 24344, Elastische Bodenbeläge � Bestimmung der Flexibilität und Durchbiegung (ISO 24344) 

EN ISO 24345, Elastische Bodenbeläge � Bestimmung des Schälwiderstandes (ISO 24345) 

EN ISO 24346, Elastische Bodenbeläge � Bestimmung der Gesamtdicke (ISO 24346) 

ISO 48-4, Rubber, vulcanized or thermoplastic � Determination of hardness � Part 4: Indentation hardness by 
durometer method (Shore hardness) 

ISO 4649, Rubber, vulcanized or thermoplastic � Determination of abrasion resistance using a rotating 
cylindrical drum device 

E DIN EN 1816:2019-07 � Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 1816:2019-07

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1816-2019-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1816-2019-07


prEN 1816:2019 (D) 

5 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 12466 und die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp 

3.1 
homogener Elastomer-Bodenbelag 
Bodenbelag, bestehend aus Natur- oder Synthesekautschuk, mit einer oder mehreren Schicht(en) mit der 
gleichen Zusammensetzung und Farbe, durchgehend durch die gesamte Dicke gemustert 

3.2 
heterogener Elastomer-Bodenbelag 
Bodenbelag, bestehend aus Natur- oder Synthesekautschuk, mit einer Nutzschicht und weiteren kompakten 
Schichten, die sich in der Zusammensetzung und/oder Musterung unterscheiden und eine Stabilisierungs-
einlage enthalten können 

4 Allgemeine Anforderungen 

Alle homogenen und heterogenen ebenen Elastomer-Bodenbeläge mit Schaumstoffbeschichtung müssen die 
in Tabelle 1 festgelegten allgemeinen Anforderungen erfüllen, wenn sie nach den darin angegebenen Ver-
fahren geprüft werden. 
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