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Nationales Vorwort 

Dieser europäische Norm-Entwurf (FprEN 1844:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 
�Abdichtungsbahnen� (Sekretariat: NEN, Niederlande) des Europäischen Komitees für Normung (CEN) 
erarbeitet. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-03 AA �Baubahnen� des Normenausschusses 
Kunststoffe (FNK) verantwortlich. 

Für die in diesem Dokument zitierten Europäischen Dokumente und Internationalen Normen wird im 
Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Dokumente und Normen hingewiesen: 

ISO 1431-1 siehe DIN ISO 1431-1 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1844:2001-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Änderung von Abschnitt 7; 

b) Unterabschnitt 8.5 wurde überarbeitet; 

c) Dokument redaktionell überarbeitet. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 1431-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere � Widerstand gegen Ozonrissbildung � 
Teil 1: Statische und dynamische Prüfung 
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CEN/TC 254 
Datum:  2012-09 

FprEN 1844:2012 

CEN/TC 254 

Sekretariat:   NEN 

Abdichtungsbahnen � Verhalten bei Ozonbeanspruchung � Kunststoff- 
und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen 

Feuilles souples d'étanchéité � Détermination de la résistance à l'ozone � Feuilles d'étanchéité de toiture 
plastiques et élastomères 

Flexible sheets for waterproofing � Determination of resistance to ozone � Plastic and rubber sheets for roof 
waterproofing 

 
ICS:   

Deskriptoren   

 

��������	��

Full document details: E DIN EN 1844:2012-10

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1844-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1844-2012-10

