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E DIN EN 1965-1:2010-09 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 1965-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 „Klebstoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von AENOR (Spanien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 062-04-55 AA „Prüfung von Konstruktionsklebstoffen,  
-klebeverbindungen und Kernverbunden“ im Nomenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Diese Norm wird DIN EN 1965-1:2001-12 ersetzen. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1965-1:2001-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Sicherheitshinweis und Umwelthinweis eingefügt; 

b) Normative Verweisungen geändert; 

c) Anforderungen an das Lösemittel um die Fähigkeit zum Lösen des ungehärteten Klebstoffs erweitert; 

d) Norm redaktionell überarbeitet. 
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Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokument-Stage:   einstufiges Annahmeverfahren 
Dokument-Sprache:   D 

CEN/TC 193 
Datum:  2010-09 

FprEN 1965-1:2010 

CEN/TC 193 

Sekretariat:   AENOR 

Strukturklebstoffe — Korrosion — Teil 1: Bestimmung und Klassifikation 
der Korrosion eines Kupfermaterials 

Adhésifs structuraux — Corrosion — Partie 1 : Détermination et classification de la corrosion d'un substrat en 
cuivre 

Structural adhesives — Corrosion — Part 1: Determination and classification of corrosion to a copper substrate 

 

ICS:  77.060;83.180 

Deskriptoren   
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