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Aerospace series — Test methods for metallic materials —
Part 8: Micrographic determination of grain size

Série aérospatiale — Méthodes d'essais applicables aux matériaux
métalliques —
Partie 8: Détermination micrographique de la grosseur de grain

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.,
KamekestraBe 8, 50672 Kdln.

Nationales Vorwort

Die Europaische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerét (AECMA) ist vom Européischen Komitee
fir Normung (CEN) fiir zustindig erklart worden, Europaische Normen (EN) fir das Gebiet der Luft- und
Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organisation
(ASB) des CEN.

Der Norm-Inhalt der von dem Technischen Komitee AECMA/C 5 unter Mitwirkung deutscher Experten ausge-
arbeiteten AECMA-Vornorm prEN 2002-8, Ausgabe Oktober 1997, wird hiermit der deutschen Offentlichkeit als
europaischer Norm-Entwurf zur Stellungnahme vorgestelit.

Entsprechend BeschluB3 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats der Normenstelle Luftfahrt sind die
europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche
Normenwerk zu tberfihren. Aus diesem Grund wurde in diesem nationalen Norm-Entwurf der deutschen
Ubersetzung die Englische Fassung hinzugefigt.

Wird eine EN im CEN-Abstimmungsverfahren angenommen, sind alle CEN-Mitglieder zur Ubernahme verpflichtet.
Diese Ubernahme in das Deutsche Normenwerk ist auch dann zwingend, wenn Deutschland mit Nein gestimmt
hat. :

Es ist daher notwendig, nach Ubernahme der Européischen Norm EN 2002-8 in das Deutsche Normenwerk, die
damit Gbereinstimmende Deutsche Norm zurilickzuziehen. )
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Full document details: E DIN EN 2002-8:1998-03
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Dieser "pre-standard” der Luft- und Raumfahrt wurde unter der Verantwortung der AECMA (The European
Association of Aerospace Industries) erstellt. Er wird flir den Bedarf der AECMA-Mitglieder als sogenannter
Grindruck verdffentlicht. Er wurde von den Experten der zustdndigen AECMA-Kommission nach
Stellungnahme der Mitgliedsldnder technisch verabschiedet.

Nach Veréffentlichung dieses "pre-standard"” darf der technische Inhalt nicht soweit gedndert werden, daf3 die
Austauschbarkeit materiell oder funktionell beeinfluBt wird, es sei denn, die Norm wird neu benummert.

Nach Priifung und Unterzeichnung durch die AECMA-Normenpriifstelle (NPS) und der formellen Zustimmung
durch die Behérden der Mitgliedsldander wird dieser "pre-standard” als Europédischer Norm-Entwurf dem CEN
(Europédisches Komitee fir Normung) zur Endabstimmung vorgelegt.

Die folgende Norm ist anzuwenden: ASTM E 112-96
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