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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument (FprEN 2004-7:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe und 
Verfahren, unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) 
erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-05 AA „Metallische 
Werkstoffe“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL). 

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 
und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen 
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei-ASD-STAN 
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 2004-7 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung 
von EN 2004-7 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle 
Stellungnahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 2004-7:2017) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt verschiedene Typen von Vergleichsblöcken für elektrische Leitfähigkeit zur 
Kalibrierung von Messgeräten für die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit nach dem 
Wirbelstromverfahren sowie ihre Herstellungs- und Kalibrierungsverfahren fest. 

Sie ist in Verbindung mit EN 2004-1 zu verwenden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 2004-1, Luft- und Raumfahrt — Prüfverfahren für Erzeugnisse aus Aluminium und Aluminium-
legierungen — Teil 1: Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit von Aluminium-Knetlegierungen 

ISO 10012-1, Quality assurance requirements for measuring equipment — Part 1: Metrological confirmation 
system for measuring equipment 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Normvergleichsblöcke 
Satz von Vergleichsblöcken für elektrische Leitfähigkeit, der von einem nationalen oder akkreditierten Labor 
geführt wird, mit Bezug auf elektrische Standards 

Anmerkung 1 zum Begriff: Dieser Satz wird als Vergleichsnorm aufbewahrt, nach der alle zugehörigen Werksnorm-
vergleichsblöcke kalibriert werden müssen. 

3.2 
Werksnormvergleichsblöcke 
Sätze von Vergleichsblöcken für elektrische Leitfähigkeit, die von einem nationalen oder akkreditierten 
Labor nach ihren Normvergleichsblöcken unter Verwendung eines Messgeräts zur Bestimmung der 
Leitfähigkeit nach dem Wirbelstromverfahren kalibriert werden. Einzelne Firmen oder Organisationen 
können Sätze von Werksnormvergleichsblöcken führen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Blöcke dienen als Bezug zu den Normvergleichsblöcken. 

3.3 
Arbeitsvergleichsblöcke 
Sätze von Vergleichsblöcken für elektrische Leitfähigkeit, die durch kompetentes Personal nach den 
Werksnormvergleichsblöcken unter Verwendung eines Messgeräts zur Bestimmung der Leitfähigkeit nach 
dem Wirbelstromverfahren vorbereitet und kalibriert werden 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Arbeitsvergleichsblöcke werden zur routinemäßigen Kalibrierung von Messgeräten 
verwendet. 

4 Herstellung und Kalibrierung von Normvergleichsblöcken 

4.1 Die Normvergleichsblöcke sind einem Halbzeug mit geeigneter elektrischer Leitfähigkeit in einem 
stabilen metallurgischen Zustand zu entnehmen, dessen Gleichmäßigkeit der elektrischen Leitfähigkeit an 
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der Oberfläche und über die Dicke nachgewiesen wurde (siehe 4.3). Die Oberflächenrauheit darf einen Wert 
von Ra = 1,6 µm nicht überschreiten. 

4.2 Die Kalibrierung ist bei einer Temperatur von 20 °C ± 2 °C nach einem Verfahren durchzuführen, das 
den Bezug zu elektrischen Normen sicherstellt. Das Ergebnis ist auf eine Temperatur von 20,00 °C zu 
normalisieren. 

4.3 Es müssen alle entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, die sicherstellen, dass die 
Schwankungen der elektrischen Leitfähigkeit (gemessen nach dem Wirbelstromverfahren) an der 
Oberfläche aller Blöcke 0,05 MS/m nicht überschreiten, und dass die Schwankungen in Verbindung mit einer 
Frequenzänderung über einen Bereich von 10 kHz bis 100 kHz nicht größer sind als 0,05 MS/m. 

5 Herstellung und Kalibrierung von Werksnormvergleichsblöcken 

5.1 Die Werksnormvergleichsblöcke sind einem Halbzeug mit geeigneter elektrischer Leitfähigkeit in 
einem stabilen metallurgischen Zustand zu entnehmen, dessen Gleichmäßigkeit an der Oberfläche und über 
die Dicke nachgewiesen wurde. Vorzugsweise sind sie aus dem gleichen Werkstoff zu entnehmen, das zur 
Herstellung der Normvergleichsblöcke verwendet wurde. Die Oberflächenrauheit darf einen Wert von 
Ra = 1,6 µm nicht überschreiten. 

5.2 Die Werksnormvergleichsblöcke müssen aus Vierkant- oder runden Probestücken mit einer Dicke von 
mindestens 4 mm oder einem Durchmesser von mindestens 30 mm bestehen. Die Maße müssen jedoch groß 
genug im Vergleich zum Prüfbereich sein, um Randeffekte zu vermeiden. 

5.3 Die Werksnormvergleichsblöcke sind nach den Normvergleichsblöcken unter Verwendung eines 
ordnungsgemäß kalibrierten Messgeräts zur Bestimmung der Leitfähigkeit nach dem Wirbelstromverfahren 
zu kalibrieren. Die Kalibrierung muss bei 20 °C ± 2 °C unter Verwendung des normalisierten 
Leitfähigkeitswerts der Normvergleichsblöcke zum Vergleich durchgeführt werden. Die Werte müssen auf 
eine Temperatur von 20,00 °C normalisiert werden. 

Die Werksnormvergleichsblöcke sind nach den Festlegungen des Käufers dieser Blöcke bei einer Frequenz 
zu kalibrieren, die innerhalb des kalibrierten Bereichs der Normvergleichsblöcke liegt (normalerweise 
60 kHz). 

5.4 Die Werksnormvergleichsblöcke müssen als Satz aus mindestens vier Blöcken für elektrische 
Leitfähigkeitswerte verfügbar sein, die den gesamten Bereich erfassen, der für die Kalibrierung von 
Arbeitsvergleichsblöcken erforderlich ist. Zusätzliche Blöcke können zur Sicherstellung einer feineren 
Abdeckung einiger häufig verwendeter Bereiche erforderlich sein. 

5.5 Wenn die Werksnormvergleichsblöcke zum Schutz anodisiert werden (Anodisierschicht zwischen 
10 µm und 15 µm auf Aluminiumblöcken) müssen der entsprechende Abhebeeffekt berücksichtigt und 
geeignete Mittel vorgesehen werden, um diesen beim Kalibrieren nach den Normvergleichsblöcken 
auszugleichen. 

5.6 Die Werksnormvergleichsblöcke sind zusammen mit einem von einem nationalen oder akkreditierten 
Labor ausgestellten Messzertifikat zu liefern, in dem die in MS/m registrierten elektrischen 
Leitfähigkeitswerte, die Prüffrequenz und die Temperatur, auf die die Werte normalisiert sind, angegeben 
werden. Die maximale Gesamtunsicherheit (bei einer Vertrauensgrenze von 95 %) der angegebenen 
elektrischen Leitfähigkeitswerte darf ±0,7 % nicht überschreiten. 

6 Herstellung und Kalibrierung von Arbeitsvergleichsblöcken 

6.1 Zur Vermeidung von vorzeitigem Verschleiß der Werksnormvergleichsblöcke wird empfohlen, Sätze 
von Arbeitsvergleichsblöcken für die routinemäßige Kalibrierung der Messgeräte zur Bestimmung 
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