DEUTSCHE NORM Entwurf  oxtober 1998
Luft- und ﬁaumfahrt

Béander D | N

kaltgewalzt aus Stahl

Dicken 0,1 mm < a<2,5 mm EN 2033

Mafl3e

Einspriche bis 30. Nov 1998
ICS 49.025.10

Aerospace series — Strips — cold rolled in steel,
Thickness 0,1 mm £ a< 2,5 mm,
Dimensions

Série aerospatiale — Bandes — laminées a froid en acier,
Epaisseurs 0,1 mm < a<2,5 mm,
Dimensions

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.,
Kamekestra3e 8, 50672 Kdin.

Nationales Vorwort

Die Européische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrigerat (AECMA) ist vom Européischen Komitee
far Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das Gebiet der Luft- und
Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organisation
(ASB) des CEN.

Die AECMA-Norm prEN 2033, Ausgabe Mai 1998, liegt in den drei gleichwertigen Fassungen Deutsch, Englisch
und Franzésisch vor und ist von dem Technischen Komitee AECMA/C 5 unter Mitwirkung deutscher Experten
ausgearbeitet worden.

Entsprechend BeschiuB 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats der Normensteile Luftfahrt sind die
européischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche
Normenwerk zu {berfiihren. Aus diesem Grund wurde in diesem nationalen Norm-Entwurf der Norm-Inhalt der
Deutschen und Englischen Fassung der vorgenannten AECMA-Norm unveréndert ibernommen.

Der Inhalt dieses Entwurfes stimmt in Teilbereichen sachlich mit dem Inhalt der Norm LN 9456 tberein.

Wird eine EN im CEN-Abstimmungsverfahren angenommen, sind alle CEN-Mitglieder zur Ubernahme verpflichtet.
Diese Ubernahme in das Deutsche Normenwerk ist auch dann zwingend, wenn Deutschland mit Nein gestimmt
hat.

Es ist daher notwendig, nach Ubernahme der Europaischen Norm EN 2033 in das Deutsche Normenwerk die
damit {ibereinstimmende Deutsche Norm zurlickzuziehen.

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

LN 9456
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AECMA NORM prEN 2033
AECMA STANDARD Ausgabe 2
" NORME AECMA Mai 1998

VEROFFENTLICHT DURCH: EUROPAISCHER VERBAND DER LUFT- UND RAUMFAHRTINDUSTRIE (AECMA)
Gulledelle 94 ~ B-1200 BRUXELLES - Tel. (+32) 2775 8110 - Fax. {+32) 2 775 8111

ICS: Wird EN 2033

Deskriptoren:

DEUTSCHE FASSUNG

Luft- und Raumfahrt
Bander, kaltgewalzt

aus Stahl
Dicken 0,1 mm <a < 2,5 mm
MaRe
Aerospace series Série aérospatiale
Strips, cold rolled Bandes, laminées a froid
in steel en acier
Thickness 0,1 mm <a < 2,5 mm Epaisseurs 0,1 mm < a2 < 2,5 mm
Dimensions Dimensions

Diese "Luft- und Raumfahrt” Norm ist unter der Verantwortung der AECMA (Europdischer
Verband der Luft- und Raumfahrtindustrie) erstellt worden.

Sie wird in drei gleichwertigen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch) auf gelbem Papier
gedruckt herausgegeben.

Sie wird als Entwurf fiir eine europédische Norm beim CEN (Européisches Komitee fir Normung)
zur formellen Abstimmung eingereicht.
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AECMA STANDARD
NORME AECMA
AECMA NORM

PUBLISHED BY THE EUROPEAN ASSOCIATION OF AEROSPACE INDUSTRIES (AECMA)
Gulledelie 94 - B-1200 BRUXELLES - Tel. (+32) 2 775 8110 - Fax. (+32) 2 775 8111

ICS: Will supersede EN 2033
Edition December 1976

Descriptors:

ENGLISH VERSION

Aerospace series
Strips, cold rolled
in steel
Thickness 0,1 mm <a < 2,5 mm
Dimensions

Luft- und Raumfahrt

Série aérospatiale
Bénder, kaltgewalzt

Bandes, laminées a froid

en acier aus Stahl
Epaisseurs 0,1 mm < a < 2,5 mm Dicken 0,1 mm <a < 2,5 mm
Dimensions MaRe

This "Aerospace series” Standard has been drawn up under the responsibility of AECMA (The

European Association of Aerospace Industries).
It is published on yellow paper in three equivalent versions (English, French, German).

It will be submitted as a draft European Standard to CEN (European Committee for Standardization)

for formal vote.
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