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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) ist 
vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für 
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument (FprEN 2341:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe und 
Verfahren, unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) 
erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-05 AA „Metallische 
Werkstoffe“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL). 

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 
und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt- Normungsergebnisse zweisprachig, in 
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen 
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN 
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 2341 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung 
von EN 2341 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle 
Stellungnahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 2341:2018) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die Eigenschaften von quadratischen und rechteckigen stranggepressten Stangen aus 
Aluminium und Aluminiumlegierungen zur Verwendung in der Luft- und Raumfahrt fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 2066, Luft- und Raumfahrt — Strangpressprofile aus Aluminiumlegierungen — Allgemeine Toleranzen 

EN 2070-1, Luft- und Raumfahrt — Halbzeug aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen — Technische 
Lieferbedingungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

EN 2070-3, Luft- und Raumfahrt — Halbzeug aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen — Technische 
Lieferbedingungen — Teil 3: Stangen und Pressprofile 

3 Begriffe 

Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben. 

4 Werkstoffe 

Die Materialien sind in den Werkstoffnormen festgelegt. 

5 Erforderliche Eigenschaften 

5.1 Vorzugsmaße 

Die Vorzugsmaße und Toleranzen für Dicke und Breite von Stangen werden in Tabelle 1 angegeben. 

Andere Maße dürfen zwischen Hersteller und Käufer vereinbart werden. 
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Tabelle 1 — Vorzugsmaße, Masse 

Maße in Millimeter 

Dicke Breite Querschnitt Massea 
a Toleranz b Toleranz mm2 kg/m 

6 

±0,25 
6 

±0,25 
36 0,101 

10 60 0,168 

±0,30 

12 

±0,30 

72 0,202 
15 90 0,252 
18 108 0,302 
20 120 0,336 
25 

±0,40 
150 0,420 

30 180 0,504 
40 

±0,50 
240 0,672 

50 300 0,840 
±0,35 60 ±0,60 360 1,008 

8 

±0,25 
8 

±0,25 
64 0,179 

10 80 0,224 

±0,30 

12 

±0,30 

96 0,269 
15 120 0,336 
16 128 0,358 
18 144 0,403 
20 160 0,448 
25 

±0,40 
200 0,560 

30 240 0,672 
40 

±0,50 
320 0,896 

50 400 1,120 

±0,35 
60 

±0,60 
480 1,340 

80 640 1,790 

10 

±0,25 10 ±0,25 100 0,280 

±0,30 

12 

±0,30 

120 0,336 
15 150 0,420 
18 180 0,504 
20 200 0,560 
25 

±0,40 
250 0,700 

30 300 0,840 
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