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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) ist 
vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für 
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument (FprEN 2899:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe und 
Verfahren, unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) 
erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-03 AA 
„Elastomere/Dichtmassen“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 
und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen 
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN 
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 2899 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung 
von EN 2899 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle 
Stellungnahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 2899:2017) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 

E DIN EN 2899:2017-11 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 2899:2017-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2899-2017-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2899-2017-11


FprEN 2899:2017 (D) 

4 

1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt Prüfungen zur Korrosionsempfindlichkeit in Feuchtklima von Metallen bei 
Berührung mit vulkanisierten Elastomeren fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 2071, Luft- und Raumfahrt — Bleche aus Aluminium und Aluminiumlegierungen — Dicken 
0,25 mm ≤ a ≤ 6 mm — Maße 

EN 22171), Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL 52 S — 1080 MPa ≤ Rm ≤ 1250 MPa — Bleche und Platten 
2 mm ≤ a ≤ 20 mm2)  

EN 2395, Luft- und Raumfahrt — Aluminiumlegierung AL-2014A-T4 oder T42 — Bleche und Bänder — 
0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm  

EN 3525, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL1505 (15CrMoV6) — Lufterschmolzen — Gehärtet und 
angelassen — Platten — 6 mm < a ≤ 20 mm — 1080 MPa ≤ Rm ≤ 1280 MPa 

ISO 23529, Rubber — General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Kontaktkorrosion 
mit dem Auge wahrnehmbare Zustandsverschlechterung der mit Elastomeren in Berührung kommenden 
Metalloberfläche nach dem Aussetzen in Feuchtklima 

4 Kurzbeschreibung 

Die Elastomer-Probekörper müssen unmittelbar nach dem Eintauchen in die Prüfflüssigkeit zwischen zwei 
Prüfmetallscheiben platziert und unter festgelegten Bedingungen einem Feuchtklima ausgesetzt werden. 
Nach dem Aussetzen müssen die Metallscheiben einer Sichtprüfung unterzogen werden, sodass 
Zustandverschlechterungen aufgrund von Korrosion bemerkt werden können. 

                                                                 

1) Nicht für Neukonstruktionen, siehe EN 3525. 

2) Veröffentlicht als ASD-STAN-Norm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Europäischen Norm von dem Verband der 
Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) (www.asd-stan.org). 
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5 Prüfeinrichtung und Hilfsmittel 

5.1 Prüfeinrichtung 

 Prüfaufbau, der eine Kompression von (12 ± 3) % des Elastomer-Probekörpers durch die 
Metallscheiben ermöglicht (Bild 1); 

 eine Vorrichtung, die eine 20-fache Vergrößerung erzeugt; 

 Klimakammer, in der eine relative Luftfeuchte von mindestens 95 % bei (23 ± 2) °C erreicht werden 
kann. 

5.2 Hilfsmittel 

 Polyethylenhandschuhe; 

 geeignetes Lösemittel; 

 faserfreies Baumwolltuch; 

 Prüfflüssigkeiten. 

6 Probekörper 

6.1 Metallscheiben 

6.1.1 Werkstoff 

Typ 1 – Aluminiumlegierung AL-P2014A-T4 oder T42 nach EN 2395. 

Typ 2 – Stahl FE-PL 52 S – 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa nach EN 2217. 

6.1.2 Maße 

Das zu prüfende Metall muss aus runden Scheiben mit einem Außendurchmesser von (120 ± 0,5) mm und 
einem Loch mit (20   0

+0,2) mm Durchmesser in der Mitte bestehen (siehe Bild 1). 

Diese Scheiben müssen mindestens 5 mm dick sein, wenn sie aus Stahl sind, und mindestens 10 mm dick 
sein, wenn sie aus Aluminium sind, sodass sie sich beim Einklemmen nicht verformen.  

6.1.3 Vorbereitung 

Die Metallscheiben müssen an allen Oberflächen eine Rauheit von höchstens 0,4 𝜇m aufweisen. Die Ränder 
müssen abgerundet sein. 

6.1.4 Anzahl 

Für jede Prüfung und jedes Aussetzungsverfahren sind zwei Metallscheiben zu verwenden. Die beiden 
Metallscheiben dürfen aus dem gleichen Material oder aus zwei verschiedenen Materialien bestehen. 
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