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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) im DIN
Deutsches Institut für Normung e. V., Kamekestraße 8, 50672 Köln.

Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Unterkomitee SC 1 „Klebstoffe für Holz und Holzprodukte“ des
Technischen Komitees CEN/TC 193 „Klebstoffe“ (Sekretariat: Spanien) erarbeitet.

Zuständig im DIN ist der Arbeitsausschuss NHM 4.5 „Spiegelausschuss zu CEN/TC 193/SC 1 — Holz-
klebung“.

Änderungen

Gegenüber DIN 68141:1995-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Beschreibung der Bestimmung der Viskosität ergänzt.

Fortsetzung 6 Seiten prEN
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