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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument FprEN 3102:2012 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Nichtmetallische 
Werkstoffe, unter Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-03 AA 
�Elastomere/Dichtmassen� im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und 
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. 
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN 
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 3102 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung 
von EN 3102 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 3102:2012) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie � Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt das Prüfverfahren für die Bestimmung der Funktionsfähigkeit einer ausgehärteten 
Dichtmasse fest, nachdem sie einer Biegelast bei niedrigen Temperaturen (Kälteflexibilität) unterzogen wurde. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

 EN 2090, Luft- und Raumfahrt � Aluminiumlegierung AL-P2024-T3 � Bleche und Bänder, plattiert 0,3 mm 

 a  6 mm 

ISO 1817, Rubber, vulcanized � Determination of the effect of liquids 

ISO 7500-1, Metallic materials � Verification of static uniaxial testing machines � Part 1: 
Tension/compression testing machines � Verification and calibration of the force measuring system 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Kälteflexibilität 
die Beständigkeit einer Dichtmasse gegenüber Rissbildung, wenn sie unter Verwendung der in 5.1 
beschriebenen Prüfausrüstung einer Biegelast bei niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird 

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens 

Die Dichtmasse wird auf einen Werkstoffstreifen (Träger) aufgebracht. Nach dem Aushärten der Dichtmasse 
werden die Prüfstücke direkt und/oder nachdem sie den Prüfmitteln ausgesetzt wurden, einer 
Biegefestigkeitsprüfung bei niedrigen Temperaturen unterzogen. 

Nach dieser Biegefestigkeitsprüfung werden die Prüfstücke visuell untersucht, um jegliche Rissbildung zu 
ermitteln. 

5 Prüfgerät und Zubehör 

5.1 Prüfgerät 

 Zugprüfmaschine (geeignet für Zug- und Druckprüfungen) nach ISO 7500-1, Kategorie 1, mit einer 
Geschwindigkeit von 960 mm/min; 

 Montagevorrichtung � an die Zugprüfmaschine angepasst � zum Einspannen der Prüfstücke. Die 
Montagevorrichtung muss sicherstellen, dass das Prüfstück seitlich von der Dichtmasse über eine Länge 
von 75 mm eingespannt wird. Es dürfen ebenfalls Vorrichtungen verwendet werden, die das gleichzeitige 
Einspannen mehrerer Prüfstücke ermöglichen (ein Beispiel für eine solche Vorrichtung ist in Bild 1 
angegeben); 

 Lastaufbringungsvorrichtung (an die Traverse der Zugprüfmaschine angepasst); 

 Kältekammer (an die vorstehend genannten Zugprüfmaschine angepasst, in der die erforderliche 
Prüftemperatur eingestellt werden kann (Temperaturgrenzwert:  1 °C)); 

 Ofen mit künstlicher Belüftung (Temperaturgrenzwert  1 °C); 

 Spachtel. 
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