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Nationales Vorwort

Die Europaische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerdt (AECMA) ist vom Européischen
Komitee fiir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fir das Gebiet der Luft-
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte
Organisation (ASB) des CEN.

Der Norminhalt der von dem AECMA-Komitee C 5 unter Mitwirkung deutscher Experten ausgearbeiteten
AECMA-Vornorm prEN 3544-4 : 1994-04 wird hiermit der deutschen Offentlichkeit als europaischer Norm-
Entwurf zur Stellungnahme vorgestelit.

Entsprechend BeschiuR 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats der Normenstelle Luftfahrt sind die
europiaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das
Deutsche Normenwerk zu Gberfihren. Aus diesem Grund wurde in diesem nationalen Norm-Entwurf der
deutschen Ubersetzung die Englische Fassung hinzugefiigt.

Der Inhalt dieses Entwurfes stimmt in Teilbereichen sachlich mit dem Inhalt der Norm DIN 65348 (berein.
Wird eine EN im "CEN-Abstimmungsverfahren angenommen, sind alle CEN-Mitglieder zur Ubernahme
verpflichtet. Diese Ubernahme in das Deutsche Normenwerk ist auch dann zwingend, wenn Deutschland mit

Nein gestimmt hat.

Es ist daher notwendig, nach Ubernahme der Europaischen Norm EN 3544-4 in das Deutsche Normenwerk,
die damit (bereinstimmende Deutsche Norm zurlickzuziehen.
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Normative Verweisungen

— in der deutschen Ubersetzung und der Englischen Fassung:

siehe Abschnitt 2

- in nationalen Zusétzen:

DIN 65348 Luft- und Raumfahrt; Nahtlose Innendruckrohre aus Titanlegierungen; Technische Liefer-
bedingungen

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V., KamekestraRe 8, 50672 Kain.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die besonderen Anforderungen an
Rohre aus Titan und Titanlegierungen fest und ist in
Verbindung mit EN 3544-1 anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthélt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind
an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei star-
ren Verweisungen gehoren spéatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

ISO 6772
Aerospace — Fluid systems — Impulse testing of
hydraulic hose, tubing and fitting assemblies

EN 2002-1
Luft- und Raumfahrt — Prifverfahren fir metal-
lische Werkstoffe — Teil 1: Zugversuch bei
Raumtemperatur’)

EN 2002-8
Luft- und Raumfahrt — Prifverfahren fir metal-
lische Werkstoffe — Teil 8: Mikroskopische Be-
stimmung der KorngréRe')

EN 2002-9
Luft- und Raumfahrt — Prufverfahren fur metal-
lische Werkstoffe — Teil 9: Aufweitversuch an
Rohren')

EN 2002-10
Luft- und Raumfahrt — Prifverfahren fir metal-
lische Werkstoffe — Teil 10: Ringfaltversuch an
Rohren')

) Veréffentlicht als AECMA-Vornorm zum Zeitpunkt
der Herausgabe dieser Norm
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1 Scope

This standard specifies the particular requirements
for titanium and titanium alloy tube and shall be used
in conjunction with EN 3544-1.

2 Normative references

This European Standard incorporates, by dated or
undated reference, provisions from other publi-
cations. These normative references are cited at the
appropriate places in the text and the publications
are listed hereafter. For dated references, sub-
sequent amendments to or revisions of any of these
publications apply to this European Standard only
when incorporated in it by amendment or revision.
For undated references, the latest edition of the
publication referred to applies.

ISO 6772
Aerospace — Fluid systems — Impulse testing of
hydraulic hose, tubing and fitting assemblies

EN 2002-1
Aerospace series — Test methods for metallic
materials — Part 1: Tensile testing at ambient

temperature’)

EN 2002-8
Aerospace series — Test methods for metallic
materials — Part 8: Micrographic determination of
grain size')

EN 2002-9
Aerospace series — Test methods for metallic
materials — Part 9: Tube drift expanding test')

EN 2002-10
Aerospace series — Test methods for metallic
materials — Part 10: Tube flattening test')

) Published as AECMA Prestandard at the date of
publication of this standard
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