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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie � Normung (ASD-STAN) ist 

vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für 

das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 

Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument (ASD-STAN prEN 4500-002:2023) wurde von ASD-STAN, Fachbereich 

Werkstoffe, unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) 

erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-05 AA �Metallische 

Werkstoffe� im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL). 

Der Norm-Entwurf enthielt zur technischen Kommentierung einen Europäischen Norm-Entwurf (prEN) 

ausschließlich in Englischer Fassung aus der parallelen Umfrage von ASD-STAN und CEN. 

Der vorliegende zweite Norm-Entwurf enthält nur die Deutsche Fassung der veröffentlichten ASD-

STAN prEN. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei 

ASD-STAN dieser zweite Norm-Entwurf ausschließlich der redaktionellen Prüfung der deutschen 

Sprachfassung dient. 

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 

und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 

Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wird die Norm beide 

Sprachfassungen enthalten. 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 

eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Koordinator für den Fachbereich Werkstoffe des Verbands der 
Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie � Normung (ASD-STAN) überprüft. 

Nach Umfragen und Abstimmungen in Übereinstimmung mit den im �Prozesshandbuch für Normung� von 
ASD-STAN definierten Regeln, hat dieses Dokument die Genehmigung zur Veröffentlichung erhalten. 
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Einleitung 

Dieses Dokument ist Teil der Reihe von EN-Normen für metallische Werkstoffe zur Anwendung in der Luft- 
und Raumfahrt. Die allgemeine Gliederung dieser Reihe ist in EN 4258 beschrieben. 

Die Reihe EN 4500, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Regeln für das Erstellen und die 

Gestaltung von Werkstoffnormen besteht aus den folgenden Dokumenten: 

� Allgemeine Regeln EN 4500-001; 

� Besondere Regeln für Aluminium, Aluminiumlegierungen und
Magnesiumlegierungen 

EN 4500-002; 

� Besondere Regeln für hochwarmfeste Legierungen EN 4500-003; 

� Besondere Regeln für Titan und Titanlegierungen EN 4500-004; 

� Besondere Regeln für Stähle EN 4500-005; 

� Besondere Regeln für Schweißzusätze EN 4500-002 bis EN 4500-005; 

� Besondere Regeln für Hartlote EN 4500-006. 
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1 Anwendungsbereich 

Die Reihe EN 4500 legt die Regeln für das Erstellen und die Gestaltung von Normen für metallische Werkstoffe 
zur Anwendung in der Luft- und Raumfahrt fest. 

Dieser Teil 002 legt die �Besonderen Regeln für Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegie-
rungen� fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder 
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt 
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug 
genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 515, Aluminium und Aluminiumlegierungen � Halbzeug � Bezeichnungen der Werkstoffzustände 

EN 4259, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Definition allgemeiner Begriffe 

EN 1753, Magnesium und Magnesiumlegierungen � Blockmetalle und Gussstücke aus Magnesiumlegierungen 

EN 4500-0011, Luft- und Raumfahrt � Metallische Werkstoffe � Regeln für das Erstellen und die Gestaltung 

von Werkstoffnormen � Teil 001: Allgemeine Regeln 

ASTM B2752, Standard Practice for Codification of Certain Zinc, Tin and Lead Die Castings 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 4259 und EN 4500-001. Zu den 
Bezeichnungen der Werkstoffzustände siehe EN 515 und EN 1753. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

� IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/ 

4 Regeln für das Erstellen einer Europäischen Norm für metallische Werkstoffe zur 

Anwendung in der Luft- und Raumfahrt 

4.1 Allgemeines 

Die Beispiele in den Anhängen dienen allein der Erläuterung der Regeln für das Erstellen und die Gestaltung 
und entsprechen möglicherweise nicht realen, genormten EN-Halbzeugen. Die technische Entwicklung kann 
die Verwendung zusätzlicher Begriffe neben den aufgeführten notwendig machen. 

 

1 Veröffentlicht als ASD-STAN-Norm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Dokuments durch die AeroSpace and 
Defence Industries Association of Europe � Standardization (ASD-STAN), https://www.asd-stan.org/. 

2 Veröffentlicht durch ASTM International, verfügbar unter: https://www.astm.org/. 
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4.2 Titel 

4.2.1 Allgemeines 

Nach EN 4500-001 und Anhang A dieses Dokuments. 

4.2.2 Zustand T4 und T42 oder T6 und T62 

Es ist zulässig, 2 (zwei) Gebrauchszustände (z. B. T4 und T42 oder T6 und T62) in einer Werkstoffnorm 
anzugeben, vorausgesetzt diese weisen die gleichen mechanischen Eigenschaften auf und sind metallurgisch 
identisch. Siehe Anhang B. 

4.2.3 Beschreibungen 

4.2.3.1 Allgemeines 

Es folgen Beispiele für Beschreibungen, die verwendet werden dürfen. 

4.2.3.2 Einträge zum Oberflächenzustand 

a) Keine Angabe erforderlich, wenn unplattiert oder wie gefertigt. 

b) Plattiert. 

c) Spanend bearbeitet. 

4.2.3.3 Einträge zur Form 

a) Bleche und Bänder. 

b) Platten. 

c) Stangen. 

Der Begriff darf mit einem oder mehreren der nachstehenden Begriffe enger gefasst werden: 

1) stranggepresst; 

2) gezogen; 

3) gewalzt. 

d) Profile. 

Der Begriff darf mit dem nachstehenden Begriff enger gefasst werden: 

1) stranggepresst. 

e) Stangen und Profile. 

Der Begriff darf mit dem nachstehenden Begriff enger gefasst werden: 

1) stranggepresst. 
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