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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 480-1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 �Beton und zugehörige 
Produkte� erarbeitet, dessen Sekretariat von SN (Norwegen) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-23 AA �Betonzusatzmittel 
(SpA zu CEN/TC 104/SC 3)� im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 480-15:2013-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Ergänzung der relevanten Prüfnorm zur Bestimmung der Frischbetonrohdichte in Tabelle 2; 

b) redaktionelle Änderungen. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 480-15:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 �Beton und 
zugehörige Produkte� erarbeitet, dessen Sekretariat von SN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 480-15:2013 ersetzen. 

Dieses Dokument wurde vom Unterkomitee SC 3 des CEN/TC 104 �Beton und zugehörige Produkte� 
erarbeitet. 

Dieses Dokument ist Teil der Normenreihe EN 480, Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel � 

Prüfverfahren, zu der folgende Teile gehören: 

� Teil 1: Referenzbeton und Referenzmörtel für Prüfungen 

� Teil 2: Bestimmung der Erstarrungszeit 

� Teil 4: Bestimmung der Wasserabsonderung des Betons (Bluten) 

� Teil 5: Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme 

� Teil 6: Infrarot-Untersuchung 

� Teil 8: Bestimmung des Feststoffgehalts 

� Teil 10: Bestimmung des wasserlöslichen Chloridgehaltes 

� Teil 11: Bestimmung von Luftporenkennwerten in Festbeton 

� Teil 12: Bestimmung des Alkaligehalts von Zusatzstoffen 

� Teil 13: Referenz-Baumörtel für die Prüfung von Zusatzmitteln für Mauerwerksmörtel 

� Teil 14: Bestimmung des Korrosionsverhaltens von Stahl in Beton � Elektrochemische Prüfung bei 

gleichbleibendem Potenzial 

� Teil 15: Referenzbeton und Prüfverfahren zur Prüfung von viskositätsmodifizierenden Zusatzmitteln 

(dieses Dokument) 

Dieses Dokument ist zusammen mit den anderen Normen der Normenreihe EN 480 und für die Prüfung von 
Zusatzmitteln nach der Normenreihe EN 934 anwendbar. 

Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende: 

a) Angabe der maßgebenden Prüfnormen für die Bestimmung der Rohdichte von Frischbeton in Tabelle 2; 

b) redaktionelle Änderungen. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt die Ausgangsstoffe, die Zusammensetzung und das Mischverfahren zur Herstellung 
von Referenzbeton von vorgeschriebener Konsistenz und Entmischung für die Prüfung von 
viskositätsmodifizierenden Zusatzmitteln nach der Definition in EN 934-2 fest. Es beschreibt auch, wie die 
Anforderungen an die Prüfmischung im Gegensatz zur Vergleichsmischung zu bestimmen sind. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 196-2, Prüfverfahren für Zement � Teil 2: Chemische Analyse von Zement 

EN 196-6, Prüfverfahren für Zement � Teil 6: Bestimmung der Mahlfeinheit 

EN 197-1, Zement � Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normalzement 

EN 934-2, Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel � Teil 2: Betonzusatzmittel � Definitionen, 

Anforderungen, Konformität, Kennzeichnung und Beschriftung 

EN 1008, Zugabewasser für Beton � Festlegung für die Probenahme, Prüfung und Beurteilung der Eignung von 

Wasser, einschließlich bei der Betonherstellung anfallendem Wasser, als Zugabewasser für Beton 

EN 12350-6, Prüfung von Frischbeton � Teil 6: Frischbetonrohdichte 

EN 12350-7, Prüfung von Frischbeton � Teil 7: Luftgehalt � Druckverfahren 

EN 12350-8, Prüfung von Frischbeton � Teil 8: Selbstverdichtender Beton � Setzfließversuch 

EN 12350-11, Prüfung von Frischbeton � Teil 11: Selbstverdichtender Beton � Bestimmung der 

Sedimentationsstabilität im Siebversuch 

EN 12390-1, Prüfung von Festbeton � Teil 1: Form, Maße und andere Anforderungen für Probekörper und 

Formen 

EN 12390-2, Prüfung von Festbeton � Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekörpern für 

Festigkeitsprüfungen 

EN 12620, Gesteinskörnungen für Beton 

3 Begriffe 

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgeführt. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

� IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/ 
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