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E DIN EN 480-8:2010-11 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 480-8:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und zugehörige 
Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Auf nationaler Ebene wurden die Arbeiten vom NA 005-07-23 AA „Betonzusatzmittel“ des Normenausschus-
ses Bauwesen begleitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 480-8:1997-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) redaktionelle Änderungen; 

b) die Einleitung wurde neu aufgenommen; 

c) der Abschnitt 2 „Normative Verweisungen" wurde gestrichen; 

d) der Abschnitt 6 „Prüfbericht" wurde erweitert; 

e) die Literaturhinweise wurden neu aufgenommen. 
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CEN/TC 104 
Datum:  2010-11 

prEN 480-8:2010 

CEN/TC 104 

Sekretariat:   DIN 

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpreßmörtel — Prüfverfahren — Teil 8: 
Bestimmung des Feststoffgehalts 

Adjuvants pour bétons, mortier et coulis — Méthode d'essai — Partie 8 : Détermination de l'extrait sec 
conventionnel 

Admixtures for concrete, mortar and grout — Test methods — Part 8: Determination of the conventional dry 
material content 
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