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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) ist 
vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für 
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument (FprEN 4840-101:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter 
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA 
„Installationskomponenten“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 
und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen 
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN 
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4840-101 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen 
Sprachfassung von EN 4840-101 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich 
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 4840-101:2018) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Eigenschaften für wärmeschrumpfende, halbsteife Polyolefin-Bauteile mit 
reduziertem Brandverhalten zur Verwendung in elektrischen Bordnetzen von Luftfahrzeugen bei 
Betriebstemperaturen zwischen −30 °C und 105 °C fest. 

Die Formteile dürfen mit Klebstoff beschichtet angeboten werden. Varianten, siehe Hersteller/Lieferanten. 
Eine Anleitung hinsichtlich der Kompatibilität des Klebstoffs ist in Anhang A angegeben. 

Diese Formteile werden üblicherweise in den in EN 4840-002, Tabelle 1 bis Tabelle 22, angegebenen 
Ausführungen und Maßen angeboten. Die Farbe ist üblicherweise schwarz. 

Andere Ausführungen und Maße als die speziell in EN 4840-002, Tabelle 1 bis Tabelle 22, angegebenen 
dürfen nach Kundenwünschen angeboten werden. Diese Teile gelten als mit dieser Norm übereinstimmend, 
wenn sie mit Ausnahme der Maße, die in den Tabelle 1 angegebenen Anforderungen an die Merkmale 
erfüllen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 3909, Luft- und Raumfahrt — Prüfflüssigkeiten und Prüfverfahren für elektrische und optische Bauelemente 
und Untergruppen 

EN 4708-106, Luft- und Raumfahrt — Wärmeschrumpfender Schlauch zur Befestigung, Isolierung und 
Identifizierung — Teil 106: Schlauch mit reduziertem Brandverhalten — Betriebstemperatur −30 °C bis 
105 °C — Produktnorm1) 

EN 4840-001, Luft-und Raumfahrt — Wärmeschrumpfende Formteile — Teil 001: Technische Spezifikation1) 

EN 4840-002, Luft- und Raumfahrt — Wärmeschrumpfende Bauteile — Teil 002: Übersicht über die 
Produktnormen und Produktabmessungen1) 

IEC 60684-3, Isolierschläuche — Teil 3: Anforderungen für einzelne Schlauchtypen2) 

IEC 60695-11-10, Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-10: Prüfflammen — Prüfverfahren 
mit 50-W-Prüfflamme horizontal und vertikal2) 

IEC 62329-1, Wärmeschrumpfende Formteile — Teil 1: Begriffe und allgemeine Anforderungen2) 

IEC 62329-2, Wärmeschrumpfende Formteile — Teil 2: Prüfverfahren2) 

IEC 60757:1983, Kode fuer die Bezeichnung von Farben2) 

ISO 1817, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquids3) 

                                                                 

1) Veröffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Europäischen Norm durch den 
Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN), 
http://www.asd-stan.org/ 

2) Veröffentlicht durch: International Electrotechnical Commission (IEC), http://www.iec.ch/ 
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MIL-PRF-87937, Performance specification: cleaning compound, aerospace equipment4) 

AMS 1476B, Deodorant, Aircraft Toilet5) 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 62329-1. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

 IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

 ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp 

4 Anforderungen 

4.1 Maße und Masse 

Siehe EN 4840-002. 

4.2 Prüfbedingungen 

4.2.1 Prüfbedingungen für die Formteile 

Die Formteile müssen (10 ± 1) min bei der in Tabelle 1 festgelegten Temperatur in einem Wärmeschrank 
mit Zwangsbelüftung geschrumpft werden. 

4.2.2 Konformität der Werkstoffe von Formteilen 

Falls nicht anders6) festgelegt, muss die Konformität mit den Anforderungen dieser Spezifikation auf den 
Ergebnissen von Prüfblechen mit Dicken von (2 ± 0,15) basieren, die aus dem gleichen vernetzten Werkstoff 
hergestellt werden müssen, der für die Herstellung der wärmeschrumpfenden Formteile verwendet wird. 

4.2.3 Kompatibilität von Formteilen 

Die Konformität mit den Kompatibilitätsanforderungen dieser Spezifikation muss auf den Ergebnissen 
basieren, die sich aus der in Bild 3 der IEC 62329-2 dargestellten Baugruppenanordnung ergeben. 

4.3 Prüfungen 

Siehe Tabelle 1. 

                                                                                                                                                                                                                       

3) Veröffentlicht durch: International Organization for Standardization. (ISO) http://www.iso.ch/ 

4) Veröffentlicht durch: Department of Defense (DoD). http://www.defenselink.mil/ 

5) Veröffentlicht durch: National (US) Society of Automotive Engineers (SAE). http://www.sae.org/ 

6) Eine Größe von 150 mm × 150 mm wird als geeignet angesehen. 
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Tabelle 1 — Prüfungen 

Bezeichnung der 
Prüfung 

IEC 62329-2 
Abschnitt oder 
Unterabschnitt 

Anforderungen Bemerkungen 

Maße 5 EN 4840-002 
Maßtabellen 

Erwärmen bei (150 ± 3) °C 

Dichte 6 ±0,03 Höchste zulässige Abweichung 
von den Qualifikationswerten 
der Hersteller. 

Wärmeschock-
beständigkeit 

7  Erwärmen bei (175 ± 3) °C 

Zugfestigkeit 10 Mindestens 5 MPa 

Reißdehnung 10 Mindestens 100 % 

Biegbarkeit bei 
niedriger Temperatur 

8 Es dürfen keine Risse 
sichtbar sein. 

Erwärmen bei (−30 ± 2) °C. 
Der Dorndurchmesser muss 
zwischen 20 mm +1/−0 mm 
sein 

Maßstabilität bei 
Lagerung 

9 Die Maße müssen den in 
den Maßtabellen in 
EN 4840-002 festgelegten 
entsprechen. 

— 

Zugfestigkeit 10 Mindestens 7 MPa Es wird eine Abzugsgeschwin-
digkeit der Klemmbacken von 
100 mm/min angewendet. 

Reißdehnung 10 Mindestens 200 %  

Sekantenmodul bei 2 % 
Dehnung 

11 Mindestens 50 MPa 
Höchstens 130 MPa 

— 

Spannungsfestigkeit 12 8 KV/mm — 

Spezifischer Durch-
gangswiderstand 

13 Mindestens 1010 Ω m — 

Entflammbarkeit 16 Höchstens 30 s Prüfung nach Verfahren A von 
IEC 60695-11-10 

Sauerstoff-Index 17 Mindestens 29 % — 

Kupferkorrosion 18 Nicht mehr als die 
zulässigen 8 

Erwärmen für (16 ± 0,5) h bei 
(150 ± 3) °C 

Farbbeständigkeit 
gegenüber Licht 

19 Der Farbkontrast zwischen 
den dem Licht ausgesetzten 
und den nicht ausgesetzten 
Teilen der Prüflinge muss 
gleich oder geringer sein 
als der des Farbbeständig-
keitsmusters. 

Farbbeständigkeitsmuster 
Nr. 5 
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