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699.82/.83 : 6201 : 539.2 DEUTSCHE NORM Entwurf pezember 1991
Dach- und Dichtungsbahnen aus DIN
Kunststoffen und Elastomeren -
Bestimmung der Wasserdampf-Durchldssigkeit -
Deutsche Fassung prEN 495-4 : 1991 EN 495 4
Thermoplastic and elastomeric Einspriiche bis 31. Jan 1992
roofing and sealing sheets;
Determination of water vapour Anwendungswarnvermerk
transmission properties; beachten!

German version priN 495-4 : 1991

Membranes de toiture et d'étanchéité
thermoplastiques et en élastoméres;
Détermination des propriétés de
transmission de la vapeur d'eau;
Version allemande preiN 495-4 : 1991

Nationales Vorwort

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde unter aktiver Mitarbeit des FNK-
Unterausschusses 403.2 "Baubahnen" erstelit.

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme
vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist
die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN,
BurggrafenstraBe 6, 1000 Beriin 30.
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EUROPAISCHE NORM ENTWURF
EUROPEAN STANDARD

NORM EUROPEENNE prEN 495-4
Mai 1991

DK

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Dach- und Dichtungsbahnen aus Kunststoffen und Elastomeren

Bestimmung der Wasserdampf-Durchlassigkeit

Thermoplastic and elastomeric Membranes de toiture et d'étanchéité
roofing and sealing sheets; thermoplastiques et en élastoméres;
Determination of water vapour Détermination des propriétés de
transmission properties transmission de 1a vapeur d'eau

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 117
erstellt und wird hiermit den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder
gehalten, die Forderungen der Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln zu erfiillen, in
denen die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzosisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung
in die Landessprache gemacht und dem CEN-Zentralsekretariat mitgeteilt worden
ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Ddnemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Iriand, Island, Italien, Luxem-
burg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Konigreich.

CEN
Europaisches Komitee fiir Normung
European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© CEN 1991 Das Copyright ist allen CEN-Mitgliedern vorbehalten
Ref. Nr.. prEn RBGQUMEHS
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Seite 2
prEN 495-4:1991

Entstehungsgeschichte

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von dem 1985 gegriindeten Technischen Komi-
tee CEN/TC 117 "Dach- und Dichtungsbahnen aus Kunststoff und Elastomeren"
erstelilt.

Das Sekretariat des Technischen Komitees hat IBN.

Die Thematik dieses Europdischen Norm-Entwurfs wurde erstmals auf der 2. Sitzung
des CEN/TC 117 (Briissel, 1885-11-27/28 - siehe Dokument CEN/TC 117 N 14) disku-
tiert. Ein erstes Entwurfsmanuskript fiir eine eigenstandige Europdische Norm
(Dokument CEN/TC 117 N 61) wurde auf der 6. CEN/TC 117-Sitzung (Briissel,
1989-02-20/21) diskutjert. Dort wurde entschieden das Entwurfsmanuskr1pt nach
einer redaktionellen Uberarbeitung als Europdischen Norm-Entwurf zu verof-
fentlichen (siehe Resolution 1 - Dokument CEN/TC 117 N 68). Das Entwurfsmanu-
skript wurde vom Redaktionskomitee des CEN/TC 117 redaktionell iiberarbeitet und
wird hiermit den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt.
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