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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 59:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.  

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-02-02 AA „Faserverstärkte 
Kunststoffe“ im Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN.  

Die in diesem Dokument zitierten Europäischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-ISO-Normen mit 
gleicher Zählnummer veröffentlicht. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 59:1977-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel der Norm für glasfaserverstärkte Kunststoffe angepasst; 

b) Hinweise in normativen Text überführt; 

c) Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“ aktualisiert; 

d) Abschnitt 3 „Kurzbeschreibung“ aufgenommen;  

e) Abschnitt 6 „Justierung“ überarbeitet; 

f) Norm redaktionell überarbeitet.  
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