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Luft- und Raumfahrt

Prüfverfahren für metallische Werkstoffe
Bestimmung der Dichte nach dem

Auftriebsverfahren

, Aerospace sen'es; test methods for metallic materials; determination
of density according to displacement method

S6rie aörospatiale; m^thodes d'essais applicables aux matferiaux
mfetalliques; determination de la density par la mSthode de dfeplace-
ment

Einsprüche bis 31. Dez 1990

Anwendungswarnvermerk beachten !

Die Anerkennung durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt ist vorge¬
sehen.

Nationales Vorwort

Die Europäische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerät (AECMA)
ist vom Europäischen Komitee für Normung (CEM) für zuständig erklärt worden.
Europäische Normen (EN) für das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten.
Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organi¬
sation (ASB) des CEN. Somit gilt der organisatorische Ablauf für die Erste' lung
von Normen der AECMA bis zur CEN-Schl ußabstimmung . Die Schlußabstimmung wird
nach den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln durchgef ü'irt .

Der AECMA-Entwurf prEN 6018, Ausgabe April 1990 liegt laut Beschluß 169 des
AECMA/CNûnur in der Englischen Fassung vor und ist von der Airbus Industrie
Task Force 6 (AIB/TF6) unter Mitwirkung deutscher Experten für die AECMA-Kommis -
sion C 5 ausgearbeitet worden.

Dieser nationale Norm-Entwurf enthält die deutsche Übersetzung des vorgenannten
AECMA-Entwurfes .

Die Behördenanerkennung wird innerhalb des AECMA-Ablaufes durchgeführt.

Wird eine EN im CEN-Abstimmungsverfahren angenommen, sind alle CEN- Mitgl ieder
zur Übernahme verpflichtet. Diese Übernahme in das Deutsche Normenwerk ist auch
dann zwingend, wenn Deutschland mit Nein gestimmt hat.

Es ist daher notwendig, nach Übernahme der Europäischen Norm EN 6018 in das
Deutsche Normenwerk, die damit übereinstimmende Deutsche Norm zurückzuzionen .

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Ent¬
wurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Nor¬
mung e. V., Kamekestraße 8, 5000 Köln 1.

Fortsetzung 3 Seiten prEN-Norm-Entwurf

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

129 01

GmbH. 

Full document details: E DIN EN 6018:1990-11
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Deutsche Übersetzung

Luft- und Raumfahrt
Prüfverfahren für
metallische Werkstoffe
Bestimmung der Dichte
nach dem Auf triebsverfahren

Aerospace series SSrie aörospatiale
Test methods M6thodes d'essais applicables
for metallic roaterials aux matöriaux mötalliques
Determination of density Determination de 1a density
according to displacement method par 1a möthode de döplacement

Dieser "pre-standard" der Luft- und Raumfahrt wurde unter der Verantwortung der AECMA
(Association Europöenne des Constructeurs de Matferiel Aörospatial) erstellt. Er wird für den
Bedarf der AECMA-Mitgl ieder als sogenannter Gründruck veröffentlicht. Er wurde von den Experten
der zuständigen AECMA-Kommission nach Stellungnahme der Mitgliedsländer technisch verab-
schiedet .

Nach Veröffentlichung dieses "pre-standard" darf der technische Inhalt nicht soweit geändert
werden, daß die Austauschbarkeit materiell oder funktionell beeinflußt wird, es sei denn, die
Norm wird neu benummert.

Nach Prüfung und Unterzeichnung durch die AECMA-Normenprüfstel 1e (NPS) und der formellen Zu¬
stimmung durch die Behörden der Mitgliedsländer wird dieser "pre-standard" als Europäischer
Norm-Entwurf dem CEN {Europäisches Komitee für Normung) zur Schlußabstimmung vorgelegt.

Anmerkung: Weitere Kopien erhältlich von: B.N.A.E. - 8, rue Moreau-Vauthier - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Ausgabe zur Veröffent¬ Stellungnahmen erbeten innerhalb von 6 Monaten nach Veröffent¬ AIB/TF6-
lichung genehmigt: lichungsbeschlußdatum an: A.E.C.M.A., 88, Bd. Malesherbes Vorsitzender
1990-04-25 75008 PARIS - FRANCE D. Bost
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